PLACA DE DESLIZAMIENTO, PEQUENO TAMANO,
BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de
bajo mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen con
cabeza coénica

DIN 7991/I1SO 10642.
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2960.72. Placa de deslizamiento, pequeifio tamaio, Bronce con lubrificante sélido
Numero
Cddigo Forma b a e e d de orificios
2960.72.018.050 A 18 50 20 - 6,5 2
2960.72.018.075 A 18 75 45 - 6,5 2
2960.72.018.100 A 18 100 70 = 6,5 2
2960.72.018.150 B 18 150 60 - 6,5 3
2960.72.028.050 A 28 50 20 - 9 2
2960.72.028.075 A 28 75 45 - 9 2
2960.72.028.100 A 28 100 70 S 9 2
2960.72.028.150 B 28 150 60 - 9 3
2960.72.038.050 A 38 50 20 - 9 2
2960.72.038.075 A 38 75 45 - 9 2
2960.72.038.100 A 38 100 70 - 9 2
2960.72.038.150 B 38 150 60 - 9 3
2960.72.048.075 A 48 75 45 - 9 2
2960.72.048.100 A 48 100 70 - 9 2
2960.72.048.125 A 48 125 95 - 9 2
2960.72.048.150 B 48 150 60 - 9 3
2960.72.075.075 C 75 75 45 45 9 4
2960.72.075.100 C 75 100 70 45 9 4
2960.72.075.125 C 75 125 95 45 9 4
2960.72.075.150 D 75 150 60 45 9 6
2960.72.100.100 C 100 100 70 70 9 4
2960.72.100.125 C 100 125 95 70 9 4
2960.72.100.150 D 100 150 60 70 9 6




Servicio de Att.

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO,
VDI 3357 / 1SO 9183-1
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Material: A A
Bronce con lubrificante sélido, de bajo mante- N 7
nimiento © o
Nota: o — L o
Se suministro sin los tornillos.
Sujecion: . - A A
Emplear tornillos Allen cilindricos ~ & & B
DIN EN ISO 4762. = -
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO,
VDI 3357 / ISO 9183-1

2960.71. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido, VDI 3357 / ISO 9183-1

Servicio de Att. a

Numero
Cdédigo Forma b a Iy e e d d4 t de orificios
2960.71.050.080 B 50 80 25 30 - 9 15 9 2
2960.71.050.100 B 50 100 25 50 - 13,5 20 13 2
2960.71.050.125 B 50 125 25 75 - 13,5 20 13 2
2960.71.050.160 B 50 160 25 110 - 13,5 20 13 2
2960.71.050.200 B 50 200 25 150 - 13,5 20 13 2
2960.71.080.050 D 80 50 25 - 30 9 15 9 2
2960.71.080.080 B 80 80 25 30 - 13,5 20 13 2
2960.71.080.100 B 80 100 25 50 - 13,5 20 13 2
2960.71.080.125 B 80 125 25 75 - 13,5 20 13 2
2960.71.080.160 B 80 160 25 110 - 13,5 20 13 2
2960.71.080.200 B 80 200 25 150 - 13,5 20 13 2
2960.71.080.250 B 80 250 40 170 - 13,5 20 13 2
2960.71.080.315 B 80 315 40 235 - 13,5 20 13 2
2960.71.100.050 D 100 50 25 - 50 13,5 20 13 2
2960.71.100.080 D 100 80 40 - 50 13,5 20 13 2
2960.71.100.100 B 100 100 25 50 - 13,5 20 13 2
2960.71.100.125 B 100 125 25 5 - 13,5 20 13 2
2960.71.100.160 B 100 160 25 110 - 13,5 20 13 2
2960.71.100.200 B 100 200 25 150 - 13,5 20 13 2
2960.71.100.250 B 100 250 40 170 - 13,5 20 13 2
2960.71.100.315 B 100 315 40 235 - 18,5 20 13 2
2960.71.125.050 D 125 50 25 - 75 13,5 20 13 2
2960.71.125.080 D 125 80 40 - 73 13,5 20 13 2
2960.71.125.100 G 125 100 25 50 75 13,5 20 13 3
2960.71.125.125 G 125 125 25 75 75 13,5 20 13 3
2960.71.125.160 G 125 160 25 10 75 13,5 20 13 3
2960.71.125.200 G 125 200 25 150 75 13,5 20 13 3
2960.71.125.250 G 125 250 40 170 75 13,5 20 13 3
2960.71.125.315 G 125 315 40 235 75 13,5 20 13 3
2960.71.160.050 D 160 50 25 - 110 13,5 20 13 2
2960.71.160.080 D 160 80 40 - 110 13,5 20 13 2
2960.71.160.100 G 160 100 25 50 110 13,5 20 13 3
2960.71.160.125 G 160 125 25 75 110 13,5 20 13 3
2960.71.160.160 G 160 160 25 110 110 13,5 20 13 3
2960.71.160.200 G 160 200 25 150 110 13,5 20 13 3
2960.71.160.250 H 160 250 40 170 110 13,5 20 13 4
2960.71.160.315 H 160 315 40 235 110 13,5 20 13 4
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO
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Material: © A 2 2
Bronce con lubrificante sélido, de bajo ¥
mantenimiento by
Nota: :
Se suministro sin los tornillos. @*
Sujecién: = = F b
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Servicio de Att.

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO

2960.70. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido

Cddigo Forma b a Iy & I €
2960.70.050.080 B 50 80 20 35 25 -

2960.70.050.100 B 50 100 20 55 25 -

2960.70.050.125 B 50 125 20 80 25 -

2960.70.050.160 B 50 160 20 115 25 -

2960.70.050.200 B 50 200 20 155 25 -

2960.70.050.250 C 50 250 20 100 25 -

2960.70.080.050 D 80 50 25 - 20 40
2960.70.080.080 E 80 80 20 35 20 40
2960.70.080.100 E 80 100 20 55 20 40
2960.70.080.125 E 80 125 20 80 20 40
2960.70.080.160 A 80 160 20 115 20 40
2960.70.080.200 A 80 200 20 155 20 40
2960.70.080.250 F 80 250 20 100 20 40
2960.70.080.315 F 80 315 20 132 20 40
2960.70.100.050 D 100 50 25 - 20 60
2960.70.100.080 E 100 80 20 35 20 60
2960.70.100.100 E 100 100 20 55 20 60
2960.70.100.125 A 100 125 20 80 20 60
2960.70.100.160 A 100 160 20 115 20 60
2960.70.100.200 A 100 200 20 155 20 60
2960.70.100.250 F 100 250 20 100 20 60
2960.70.100.315 F 100 315 20 132 20 60
2960.70.125.050 D 125 50 25 - 20 85
2960.70.125.080 E 125 80 20 35 20 85
2960.70.125.100 A 125 100 20 55 20 85
2960.70.125.125 A 125 125 20 80 20 85
2960.70.125.160 A 125 160 20 115 20 85
2960.70.125.200 A 125 200 20 155 20 85
2960.70.125.250 F 125 250 20 100 20 85
2960.70.125.315 F 125 315 20 132 20 85
2960.70.160.050 D 160 50 25 - 20 120
2960.70.160.080 A 160 80 20 35 20 120
2960.70.160.100 A 160 100 20 55 20 120
2960.70.160.125 A 160 125 20 80 20 120
2960.70.160.160 A 160 160 20 115 20 120
2960.70.160.200 A 160 200 20 155 20 120
2960.70.160.250 F 160 250 20 100 20 120
2960.70.160.315 F 160 315 20 132 20 120
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de bajo
mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos

DIN EN ISO 4762 M10.
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Servicio de Att.
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2960.85. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido
Numero

Cddigo Forma b a e e e e de orificios
2960.85.028.075 A 28 79 14 - & 45 2
2960.85.028.100 A 28 100 14 - 25 50 2
2960.85.028.125 A 28 125 14 - 25 75 2
2960.85.028.150 A 28 150 14 - 25 100 2
2960.85.038.075 A 38 75 19 - 15 45 2
2960.85.038.100 A 38 100 19 - 25 50 2
2960.85.038.125 A 38 125 19 - 25 75 2
2960.85.038.150 A 38 150 19 - 25 100 2
2960.85.038.200 A 38 200 19 - 25 150 2
2960.85.048.075 A 48 75 24 - 15 45 2
2960.85.048.100 A 48 100 24 - 25 50 2
2960.85.048.125 A 48 125 24 - 25 75 2
2960.85.048.150 A 48 150 24 - 25 100 2
2960.85.048.200 A 48 200 24 - 25 150 2
2960.85.058.075 A 58 5 29 - 15 45 2
2960.85.058.100 A 58 100 29 - 25 50 2
2960.85.058.150 A 58 150 29 - 29) 100 2
2960.85.075.0751 A 75 75 37,5 - 15 45 2
2960.85.075.075 B 75 75 25 25 25 25 2
2960.85.075.100.1 A 75 100 37,5 - 25 50 2
2960.85.075.100 B 5 100 25 25 25 50 2
2960.85.075.125 A 75 125 37,5 - 25 75 2
2960.85.075.150 A 75 150 37,5 = 25 100 2
2960.85.075.200 A 75 200 37,5 - 25 150 2
2960.85.100.100 C 100 100 25 50 25 50 4
2960.85.100.125 C 100 125 25 50 25 75 4
2960.85.100.150 ¢} 100 150 25 50 25 100 4
2960.85.100.200 C 100 200 25 50 25 150 4
2960.85.100.250 C 100 250 25 50 25 200 4
2960.85.100.300 C 100 300 25 50 25 250 4
2960.85.125.125 C 125 125 875! 50 25 75 4
2960.85.125.150 C 125 150 37,5 50 25 100 4
2960.85.125.200 ¢} 125 200 37,5 50 25 150 4
2960.85.125.250 C 125 250 37,5 50 25 200 4
2960.85.125.300 C 125 300 37,5 50 25 250 4
2960.85.125.350 C 125 350 37,5 50 25 300 4
2960.85.150.150 C 150 150 25 100 25 100 4
2960.85.150.200 C 150 200 25 100 25 150 4
2960.85.150.250 C 150 250 25 100 25 200 4
2960.85.150.300 C 150 300 25 100 25 250 4
2960.85.200.200 ¢} 200 200 25 150 25 150 4
2960.85.200.250 C 200 250 25 150 25 200 4
2960.85.200.300 C 200 300 25 150 25 250 4




PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO
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2960.86. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido

Numero
Cddigo Forma b a e de orificios
2960.86.038.150 A 38 150 19 2
2960.86.075.150 A 75 150 37,5 2
2960.86.100.150 B 100 150 50 4
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de
bajo mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos
DIN EN ISO 4762 M10.
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de
bajo mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos
DIN EN ISO 4762 M12.
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2960.76. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido

Nudmero
Codigo Forma b a e e de orificios
2960.76.080.100 A 80 100 50 30 2
2960.76.080.125 A 80 125 75 30 2
2960.76.080.160 A 80 160 110 30 2
2960.76.080.200 B 80 200 75 15 3
2960.76.100.125 A 100 125 75 50 2
2960.76.100.160 A 100 160 110 50 2
2960.76.100.200 B 100 200 75 25 3
2960.76.125.125 A 125 125 75 75 2




Servicio de At

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO, VDI 3357

2960.77.

2960.77. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido, VDI 3357

Numero
Cddigo Forma b Iy A I3 Iy ls d dq t de orificios
2960.77.080.200 A 80 200 25 175 0 0 185 20 13 2
2960.77.080.250 B 80 250 25 85 165 225 135 20 13 4
2960.77.080.300 B 80 300 25 105 195 275 185 20 13 4
2960.77.080.350 B 80 350 25 125 225 325 135 20 13 4
2960.77.080.400 B 80 400 25 145 255 375 185 20 13 4
2960.77.080.450 B 80 450 25 165 285 425 135 20 13 4
2960.77.080.500 B 80 500 25 175 325 475 185 20 13 4
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de
bajo mantenimiento

Nota:

Se suministra sin tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos
DIN EN ISO 4762 M12.
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO, CNOMO
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de
bajo mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos
DIN EN ISO 4762 M8.
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2962.78.45. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido, CNOMO
Numero
avellanados  Numero
Cddigo Forma a | b ¢ ¢ ¢ de f g h h h conicos  de orificios
2962.78.45.050.16.063 A 50 63 1538 - - - - - - 12 51 - 2 -
2962.78.45.050.16.160 C 50 160 19 31 - - - - - - 21 147 - -
2962.78.45.050.16.250 D 50 250 19 31 - - - - - - 21 121 237 3 -
2962.78.45.080.16.160 C 80 160 22 58 - - 6815145 - 31 147 - 2 2
2962.78.45.080.16.250 D 80 250 22 58 - - 6825105 235 21 121 237 8] 8]
2962.78.45.100.16.063 B 100 63 15 33 67 85 - - - - 12 51 - 4 -




PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO, ~VDI 3387
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de
bajo mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos
DIN EN ISO 4762 M8.
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2960.84. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido, ~VDI 3387
Numero de

Cédigo Forma b l4 Ip la Iy Is d d, t taladros
2960.84.080.200 A 80 200 25 175 - - 9 15 9 2
2960.84.080.250 B 80 250 25 85 165 225 9 15 9 4
2960.84.080.300 B 80 300 25 105 195 275 9 15 9 4
2960.84.080.350 B 80 350 25 125 225 325 9 15 9 4
2960.84.080.400 B 80 400 25 145 255 375 9 15 9 4
2960.84.080.450 B 80 450 25 165 285 425 9 15 9 4
2960.84.080.500 B 80 500 25 175 325 475 9 15 9 4

nos reservamos el derecho de hacer mB@fi®aciones




PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO

P 206278,

Material:
Bronce con lubrificante sélido, de bajo

mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.

Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos

DIN EN ISO 4762 o tornillos Allen con cabeza
conica DIN 7991/ISO 10642.
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Clie

2962.78. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido
Numero

Cdédigo Forma b s a l4 e € [ €3 de orificios d d, t
2962.78.030.12.100 A 30 12 100 15 20 60 - - 2 15 9 9
2962.78.030.12.160 B 30 12 160 15 20 60 - - 3 15 9 9
2962.78.030.12.240 B 30 12 240 15 25 95 - - 3 15 9 9
2962.78.030.12.250 B 30 12 250 15 20 105 - - 3 15 9 9
2962.78.030.12.300 L 30 12 300 15 25 85 - 80 4 15 9 9
2962.78.030.12.350 L 30 12 350 15 25 100 - 100 4 15 9 9
2962.78.030.12.400 L 30 12 400 15 25 115 o 120 4 15 9 9
2962.78.030.12.450 M 30 12 450 15 25 100 - 100 5 15 9 9
2962.78.030.12.500 M 30 12 500 15 25 110 - 1156 5 15 9 9
2962.78.040.08.100 F 40 8 100 20 20 60 - - 2 - 9 5
2962.78.040.08.160 G 40 8 160 20 20 60 - - 3 - 9 5
2962.78.040.08.250 G 40 8 250 20 20 105 - - 3 - 9 5
2962.78.040.12.100 A 40 12 100 20 20 60 - - 2 15 9 9
2962.78.040.12.160 B 40 12 160 20 20 60 - - 3 15 9 9
2962.78.040.12.250 B 40 12 250 20 20 105 - - 3 15 9 9
2962.78.040.16.100 A 40 16 100 20 20 60 - - 2 18 11 11
2962.78.040.16.160 B 40 16 160 20 20 60 - - 3 18 11 il
2962.78.040.16.250 B 40 16 250 20 20 105 - - 3 18 1 1
2962.78.050.20.100 A 50 20 100 15 20 60 20 - 2 20 13,5 13
2962.78.050.20.160 B 50 20 160 15 20 60 10 - 3 20 13,5 13
2962.78.050.20.240 A 50 20 240 25 50 140 - - 2 20 18,5 13
2962.78.050.20.240.1 K 50 20 240 25 50 140 - - 2 20 13,5 13
2962.78.050.20.250 B 50 20 250 15 20 105 10 - 3 20 13,56 13
2962.78.050.20.300 B 50 20 300 25 50 100 - - 3 20 13,5 13
2962.78.050.20.300.1 J 50 20 300 25 50 100 - - 3 20 13,5 13
2962.78.050.20.350 B 50 20 350 25 50 125 - - 3 20 13,5 13
2962.78.050.20.350.1 J 50 20 350 25 50 125 - - 3 20 13,5 13
2962.78.050.20.400.1 J 50 20 400 25 50 150 - - 3 20 13,5 13
2962.78.050.20.450.1 | 50 20 450 25 50 115 - 120 4 20 13,5 13
2962.78.050.20.500.1 | 50 20 500 25 50 135 - 130 4 20 13,5 13
2962.78.060.16.100 A 60 16 100 15 20 60 30 - 2 18 11 1
2962.78.060.16.160 B 60 16 160 15 20 60 15 - 3 18 1 11
2962.78.060.16.250 B 60 16 250 15 20 105 15 - 3 18 Ikl 1
2962.78.080.12.100 A 80 12 100 20 20 60 40 - 2 15 9 9
2962.78.080.12.160 C 80 12 160 20 20 120 40 - 4 15 9 9
2962.78.080.12.250 D 80 12 250 20 20 105 20 - 5 15 9 9
2962.78.080.20.100 A 80 20 100 20 20 60 40 - 2 20 13,5 13
2962.78.080.20.160 C 80 20 160 20 20 120 40 - 4 20 13,5 13
2962.78.080.20.250 D 80 20 250 20 20 105 20 - 5 20 13,5 8
2962.78.080.20.300 B 80 20 300 40 50 100 - - 3 20 13,5 13
2962.78.080.20.300.1 J 80 20 300 40 50 100 - - 3 20 13,56 13
2962.78.080.20.350 B 80 20 350 40 50 125 - - 3 20 13,5 13
2962.78.080.20.350.1 J 80 20 350 40 50 125 - - 3 20 13,56 13
2962.78.080.20.400 B 80 20 400 40 50 150 - - 3 20 13,5 13
2962.78.080.20.400.1 J 80 20 400 40 50 150 - - & 20 13,5 13
2962.78.080.20.450 L 80 20 450 40 50 115 - 120 4 20 13,6 13
2962.78.080.20.450.1 | 80 20 450 40 50 1156 - 120 4 20 13,5 13
2962.78.080.20.500 L 80 20 500 40 50 135 - 130 4 20 13,56 13
2962.78.080.20.500.1 | 80 20 500 40 50 135 - 130 4 20 13,5 13
2962.78.100.16.100 A 100 16 100 20 20 60 60 - 2 18 11 11
2962.78.100.16.160 C 100 16 160 20 20 120 60 - 4 18 1 11
2962.78.100.16.250 E 100 16 250 20 20 105 60 - 6 18 11 11
2962.78.125.20.100 (¢} 125 20 100 20 20 60 85 - 4 20 18,5 13
2962.78.125.20.160 ] 125 20 160 20 20 120 85 - 4 20 13,56 13
2962.78.125.20.250 E 125 20 250 20 20 105 85 - 6 20 13,56 13
2962.78.125.20.400 D 125 20 400 25 50 150 37.5 - 5 20 13,5 13
2962.78.125.20.450 H 125 20 450 25 50 115 375 120 6 20 13,5 13
2962.78.125.20.500 H 125 20 500 25 50 135 37.5 130 6 20 13,56 13
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Servicio de Att.

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO, NAAMS
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Material:

Bronce con lubrificante sdlido, de
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bajo mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.

Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos

DIN EN ISO 4762 M12.
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2960.79. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido, NAAMS
Numero

Codigo Forma b a l4 lp la e e e e3 de orificios
2960.79.050.100 A 50 100 25 - - 30 - - 30 2
2960.79.050.150 A 50 150 25 - - 30 - - 80 2
2960.79.050.200 A 50 200 25 - - 40 - - 120 2
2960.79.080.100 A 80 100 20 - 40 30 - - 30 2
2960.79.080.150 A 80 150 20 - 40 30 - - 80 2
2960.79.080.200 A 80 200 20 - 40 40 - - 120 2
2960.79.080.250 A 80 250 20 - 40 40 - - 170 2
2960.79.080.315 B 80 315 20 20 20 40 - 210 25 3
2960.79.100.050 D 100 50 22 - 56 14 - - 13 2
2960.79.100.080 D 100 80 22 - 56 30 - - 20 2
2960.79.100.100 A 100 100 22 - 56 30 - - 30 2
2960.79.100.150 A 100 150 22 - 56 30 - - 80 2
2960.79.100.200 B 100 200 22 28 28 40 - 95 29) 3
2960.79.100.250 B 100 250 22 28 28 40 - 145 25 3
2960.79.100.315 B 100 35 22 28 28 40 - 210 25 3
2960.79.125.080 D 125 80 25 - 75 30 - - 20 2
2960.79.125.100 A 125 100 25 - 75 30 - - 30 2
2960.79.125.150 A 125 150 25 - 75 30 - - 80 2
2960.79.125.200 B 125 200 29) 37 38 40 - 95 29) 3
2960.79.125.250 B 125 250 25 37 38 40 - 145 25 3
2960.79.125.315 C 125 35 25 - 75 40 25 165 25 4
2960.79.160.100 A 160 100 30 - 100 30 - - 30 2
2960.79.160.150 A 160 150 30 - 100 30 - - 80 2
2960.79.160.200 B 160 200 30 50 50 40 - 95 25 3
2960.79.160.250 (¢} 160 250 30 = 100 40 25 120 25 4
2960.79.160.315 [¢] 160 315 30 - 100 40 25 185 25 4




PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO,

AFNOR/ISO 9183-2

Material:
Bronce con lubrificante sdlido, de bajo
mantenimiento

Nota:

Se suministro sin los tornillos.
Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos
DIN EN ISO 4762 M10.
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO,
AFNOR/ISO 9183-2

2960.74. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido, AFNOR/ISO 9183-2
Numero

Cdédigo Forma b a e € [ es3 A de orificios
2960.74.070.100 A 70 100 50 20 ° = = 2
2960.74.070.150 B 70 150 50 10 20 - - 3
2960.74.070.200 D 70 200 50 20 - - - 4
2960.74.100.100 | 100 100 30 20 - 25 3
2960.74.100.150 C 100 150 25 50 - 50 - 4
2960.74.100.200 D 100 200 50 50 - - - 4
2960.74.100.250 E 100 250 50 50 - - - 5
2960.74.100.300 F 100 300 50 50 - - - 6
2960.74.150.100 G 150 100 25 50 50 - 4
2960.74.150.150 H 150 150 25 50 - - 4
2960.74.150.200 D 150 200 50 100 - - - 4
2960.74.150.250 E 150 250 50 100 - - - 5
2960.74.150.300 F 150 300 50 100 - - - 6
2960.74.200.100 G 200 100 50 50 50 - 4
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, FUNDICION ESPECIAL (GG25)
CON LUBRIFICANTE SOLIDO, AFNOR/ISO 9183-2

o 260,

Descripcion:

Fundicion especial con lubrificante sélido es
una alternativa mas econémica cuando la
presion superficial es en un 60 % inferior.
Material:

Fundicion especial (GG25) con lubrificante
solido

Nota:

Se suministro sin los tornillos.

Sujecion:

Emplear tornillos Allen cilindricos

DIN EN ISO 4762 M10.
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Servicio de
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, FUNDICION ESPECIAL (GG25)
CON LUBRIFICANTE SOLIDO, AFNOR/ISO 9183-2

Servicio de Att

2960.75. Placa de deslizamiento, Fundicion especial (GG25) con lubrificante sélido, AFNOR/ISO 9183-2
Numero

Cddigo Forma b a e € = es3 ey de orificios
2960.75.070.100 A 70 100 50 20 - - - 2
2960.75.070.150 B 70 150 50 10 20 - - 3
2960.75.070.200 D 70 200 50 20 - - - 4
2960.75.100.100 | 100 100 30 20 - 25 3
2960.75.100.150 C 100 150 25 50 - 50 - 4
2960.75.100.200 D 100 200 50 50 - - - 4
2960.75.100.250 E 100 250 50 50 - - = 5
2960.75.100.300 F 100 300 50 50 - - - 6
2960.75.150.100 G 150 100 25 50 50 - 4
2960.75.150.150 H 150 150 25 50 - - 4
2960.75.150.200 D 150 200 50 100 - - - 4
2960.75.150.250 E 150 250 50 100 - - - 5
2960.75.150.300 F 150 300 50 100 - - - 6
2960.75.200.100 G 200 100 50 50 50 - 4
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON RANURA DE LUBRICACION, CNOMO

29605445 -
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Material: 2960.54.45. Lardon de recouvrement, Acier avec lubrifiant solide, VDI 3357
Bronce
. Numero
Nota: Codigo Forma b a e e e €3 €4 €5 € e, ez €9 deorificios
Se suministro sin los tornillos. 2960.54.45.070.100 A 70 100 20 - - 70 - - - - 1o 2
Sujecion: 2960.54.45.070150 B 70 150 10 20 - 70 120 - - - 10 3
Emplear tornillos Al ilindri 2960.54.45.150.150 H 150 150 25 75 100 45 95 120 - - 50 4
mpiear tornifios Allen cllindricos 2960.54.45.100.100 | 100 100 30 50 - 45 70 - - - 25 3

DIN EN ISO 4762 M10.
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PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO, VDI 3357
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Servicio de Att. a

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO, VDI 3357

2960.81. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante sélido, VDI 3357

Numero
Cdédigo Forma b a e [ e de orificios
2960.81.030.080 A 30 80 30 - - 2
2960.81.030.100 A 30 100 50 - - 2
2960.81.030.125 A 30 125 75 - - 2
2960.81.030.160 A 30 160 110 - - 2
2960.81.030.200 A 30 200 150 - - 2
2960.81.030.225 A 30 225 175 - - 2
2960.81.030.250 B 30 250 60 80 - 4
2960.81.030.260 B 30 260 60 90 - 4
2960.81.030.280 B 30 280 60 110 - 4
2960.81.030.300 B 30 300 80 90 - 4
2960.81.030.320 B 30 320 80 110 - 4
2960.81.040.080 A 40 80 30 - - 2
2960.81.040.100 A 40 100 50 - - 2
2960.81.040.125 A 40 125 75 - - 2
2960.81.040.160 A 40 160 110 - - 2
2960.81.040.200 A 40 200 150 - - 2
2960.81.050.080 A 50 80 30 - - 2
2960.81.050.100 A 50 100 50 - - 2
2960.81.050.125 A 50 125 75 - - 2
2960.81.050.160 A 50 160 110 - - 2
2960.81.050.200 A 50 200 150 - - 2
2960.81.050.225 A 50 225 175 - - 2
2960.81.050.250 B 50 250 60 80 - 4
2960.81.050.300 B 50 300 80 90 - 4
2960.81.050.350 B 50 350 100 100 - 4
2960.81.050.400 B 50 400 120 110 - 4
2960.81.060.080 A 60 80 30 - - 2
2960.81.060.100 A 60 100 50 - - 2
2960.81.060.125 A 60 125 75 - - 2
2960.81.060.160 A 60 160 110 - - 2
2960.81.060.200 A 60 200 150 - - 2
2960.81.060.225 A 60 225 175 - - 2
2960.81.060.240 B 60 240 60 70 - 4
2960.81.060.250 B 60 250 60 80 - 4
2960.81.060.260 B 60 260 60 90 - 4
2960.81.060.280 B 60 280 60 110 - 4
2960.81.080.080 A 80 80 30 - - 2
2960.81.080.100 A 80 100 50 - - 2
2960.81.080.125 A 80 125 75 - - 2
2960.81.080.160 A 80 160 110 - - 2
2960.81.080.200 A 80 200 150 - - 2
2960.81.080.225 A 80 225 175 - - 2
2960.81.080.240 B 80 240 60 70 - 4
2960.81.080.250 B 80 250 60 80 - 4
2960.81.080.260 B 80 260 60 90 - 4
2960.81.080.280 B 80 280 60 10 - 4
2960.81.100.125 H 100 125 75 - 50 4
2960.81.100.160 H 100 160 110 - 50 4
2960.81.100.200 H 100 200 150 - 50 4
2960.81.100.240 B 100 240 60 70 - 4
2960.81.100.250 H 100 250 200 - 50 4
2960.81.100.260 B 100 260 60 90 - 4
2960.81.100.280 B 100 280 60 110 - 4
2960.81.100.300 D 100 300 125 - 50 5
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Servicio de

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRICANTE SOLIDO,
SEGUN LA NORMA WDX

29608225,
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2960.82.25. a5 2960.82.25. Placa de deslizamiento, bronce con lubricante sélido, segtin la
X
e norma WDX
7'1:7 Numero
- Cadigo Forma b o l4 A I3 d dq t de orificios
2960.82.25.050.100 B 50 - 100 50 25 135 20 13 2
2960.82.25.050.125 B 50 - 125 75 25 135 20 13 2
2960.82.25.050.160 B 50 - 160 110 25 135 20 13 2
7 2960.82.25.050.200 B 50 - 200 150 25 1835 20 13 2
L/—t 2960.82.25.080.100 B 80 - 100 50 25 1835 20 13 2
Al = 2960.82.25.080.125 B 80 - 125 75 25 135 20 13 2
I T 2960.82.25.080.160 B 80 - 160 110 25 135 20 13 2
2960.82.25.080.200 B 80 - 200 150 25 135 20 13 2
-t "207002 2960.82.25.080.250 B 80 - 250 170 40 1835 20 13 2
- = 2960.82.25.080.315 B 80 - 315 235 40 1835 20 13 2
2960.82.25.125.100 A 125 75 100 50 25 185 20 13 3
2960.82.25.125.125 A 125 75 125 75 25 135 20 13 3
2960.82.25.125.160 A 1256 75 160 110 25 135 20 13 3
2960.82.25.125.200 A 125 75 200 150 25 135 20 13 3
2960.82.25.125.250 A 125 75 250 170 40 135 20 13 8
2960.82.25.125.315 A 125 75 315 235 40 135 20 13 3
Material: 2960.82.25.160.100 A 160 110 100 50 25 185 20 13 3
Bronce con lubrificante sdlido, de bajo mante- 2960.82.25.160.125 A 160 110 125 75 25 13.5 20 13 3
nimiento 2960.82.25.160.160 A 160 110 160 110 25 135 20 13 3
2960.82.25.160.200 A 160 110 200 150 25 135 20 13 3
Nota: 2960.82.25.160.250 A 160 110 250 170 40 135 20 13 3
Se suministro sin los tornillos. 2960.82.25.160.315 A 160 110 315 235 40 135 20 13 3

Sujecion:
Emplear tornillos Allen cilindricos
DIN EN ISO 4762 M12.
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nos reservamos el derecho de hacer modificaciones




Servicio de

PLACA DE DESLIZAMIENTO, BRONCE CON LUBRIFICANTE SOLIDO, VDI 3357
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Material: 2960.93. Placa de deslizamiento, Bronce con lubrificante solido, VDI 3357
Bronce con lubrificante sdlido, de - b | |
i imi 0dIgo 1 A
bajo mantenimiento 2960.93.050.250 50 250 60
Nota: 2960.93.050.300 50 300 80
Se suministro sin los tornillos. 2960.93.050.350 50 350 100
.. 2960.93.050.400 50 400 120
Sujecion: 2960.93.050.450 50 450 140
Emplear tornillos Allen cilindricos 2960.93.050.500 50 500 150
DIN EN ISO 4762 M12. 2960.93.080.250 80 250 60
2960.93.080.300 80 300 80
2960.93.080.350 80 350 100
2960.93.080.400 80 400 120
2960.93.080.450 80 450 140
2960.93.080.500 80 500 150
2960.93.100.250 100 250 60
2960.93.100.300 100 300 80
2960.93.100.350 100 350 100
2960.93.100.400 100 400 120
2960.93.100.450 100 450 140
2960.93.100.500 100 500 150
2960.93.125.250 125 250 60
2960.93.125.300 125 300 80
2960.93.125.350 125 350 100
2960.93.125.400 125 400 120
2960.93.125.450 125 450 140
2960.93.125.500 125 500 150
2960.93.160.250 160 250 60
2960.93.160.300 160 300 80
2960.93.160.350 160 350 100
2960.93.160.400 160 400 120
2960.93.160.450 160 450 140
2960.93.160.500 160 500 150
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