Servicio de

IA Modelo GC

Material:
1,7264

Tratamiento:

Carbonitrurado prof. 0,6

Dureza:

60-62 HRc

Forma de Pedido:

dixLixL

134

70

10

54

50

40




_

Servicio de
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COLUMNA GUIA Modelo GC2

Material: 1,7264 ey 0,848 o

Tratamiento: ] » :
Carbonitrurado prof. 0,6 ° ﬁ'il
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Dureza: 60-62 HRc ]

Forma de Pedido: =S . o
dixhxlL
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COLUMNA GUIA Modelo G -
b

Material: 1,7264

Tratamiento: a E o
Carbonitrurado prof. 0,6

iy

Dureza: 60-62 HRc )

=178
Forma de Pedido: L
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12 15 4 4 ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

14 17 5 4 L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]

16 19 6 5 L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]

18 22 6 6 L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]

20 24 7 6 L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]

25 30 8 7 L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L] L]
30 | 35 | 10 | 8 . . . . . . .




Servici
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1,7264

Dureza:

dxL

Material:

Tratamiento:
Carbonitrurado prof. 0,6

60-62 HRc

Forma de Pedido:

10 12 8 3 . . . o . . 0 .

12 15 8 4 . . . . . o o . .

14 17 | 10 | 4 . . . . B . o . . N

16 19 12 5 ° * i ° ° . . . o ° .

18 22 14 6 o . . o o . . . o o

20 24 15 6 ° ° M 4 ° ° ° ° . . .

25 30 18 7 . . . . . . . . ° . ° ° °

30 35 20 7 . . ° ° . . . . . . .






