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Servicio de

==~ INNJACISA’
COLUMNA GUIA NORMA EUROPEA Modelo GCS

Material: 1,7264

Tratamiento:
Carbonitrurado prof. 0,6

Dureza: 60-62 HRc

Forma de Pedido:
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Servicio de

==~ INNJACISA

Material: 1,7264
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Tratamiento:
Carbonitrurado prof. 0,6
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Dureza: 60-62 HRc all g e

Forma de Pedido: -
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