Resinas de Colada

Productos

¢Qué tipo de aplicacion necesita? -

Solucion

Tecnologia

Liquido

LOCTITE
UK 8439-21

PU bicomponente

Tixotrépico

LOCTITE
UK 8180 N

PU bicomponente

Alimentos / Agua

Sustratos secos

LOCTITE
CR 3525

PU bicomponente

LOCTITE
UK 178 A

PU bicomponente

Endurecedor
recomendado (parte B)

LOCTITE UK 5400

LOCTITE UK 5400

LOCTITE CR 4200

LOCTITE UK 178 B

Color de la mezcla Beis claro Beis Amarillento Amarillento
Ratio mezcla en peso 5:2 5:3 100:75 11

Vida de la mezcla 4 -5min 4 -6 min 20 - 26 min 40 - 60 min
Viscosidad de la mezcla 400 - 1.000 mPa-s Tixotrépico 900 - 1.700 mPa-s 18.000 - 30.000 mPa's
Interva'lo termico -40a +80 °C -40 a2 +80 °C 50 °C en proceso 50 °C en proceso
operativo

Exposicion breve (1h) +150 °C +150 °C +120 °C +120 °C
Capacidades 190 kg 200 kg, 1.000 kg 25 kg, 180 kg 184 kg
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LOCTITE UK 8439-21

- Autonivelable.

« Solidificacion rapida.

« Amplio espectro de
adhesion.

LOCTITE UK 8439-21 es

muy fdcil de trabajar

y tiene propiedades

de autonivelacién. Se

ha disefiado para la

fabricacién de filtros de

aire para particulas. El

producto cumple con los

requisitos de la industria

de filtros HEPA.

LOCTITE UK 8180 N
» Rdpida tixotropia
intrinseca.
 Tiempo de procesa-
miento corto.
» Buena penetracion
en los materiales del
filtro.
LOCTITE UK 8180 N
cuenta con una tixotro-
pia que permite obtener
un procesamiento en
linea muy rapido para el
montaje de elementos
de filtros. El producto es
apropiado para aplica-
ciones en salas limpias.

LOCTITE CR 3525

« Solidificacién rdpida.

« Facil procesabilidad.
LOCTITE CR 3525 tiene
una reaccién con baja
exotermiay, por lo
tanto, permite un proce-
samiento rdpido.

Homologacién KTW.

LOCTITE UK 178 A

» Homologacién NSF,
especial para filtros
enrollados en espiral.




Aplicacion en filtros

\ Relleno

y Proteccién

Sustratos huimedos

LOCTITE
EA 9452 A

o

EP Bicomponente

Uso médico

LOCTITE
CR 5103

PU bicomponente

LOCTITE
CR 3502

My

PU bicomponente

Aceite

LOCTITE
EA 9430 A

EP bicomponente

Aplicacion eléctrica

LOCTITE
CR 6127

PU bicomponente

LOCTITE EA 9452 B

LOCTITE CR 4150

LOCTITE CR 4150

LOCTITE EA 9430 B

LOCTITE CR 4300

Ambar Amarillento Amarillento Amarillento Beis claro
100:39 100:72 100:62 10:1 85:15
60 min 5,5-7,5min 330-430s 16 h 70 - 110 min
Liquido 700 - 1.500 mPa-s 600 - 1.400 mPa-s 8.000 mPa's 2.600 mPa-s
80 °C en proceso 45 °C en proceso 40 °C en proceso -55-+80 °C -40 a2 +80 °C
+120 °C +120 °C +120 °C +200 °C +150 °C
20 kg, 200 kg 150 kg 180 kg 20 kg 35 kg
LOCTITE EA 9452 A LOCTITE CR 5103 LOCTITE CR 3502 LOCTITE EA 9430 A LOCTITE CR 6127

« Buenas propiedades
de adhesion.

« Resistencia a altas
temperaturas de pro-
cesamiento.

LOCTITE EA 9452 A

presenta una excelente

resistencia quimicay
buenas propiedades de
adhesion a las fibras
hidmedas en los proce-
sos de produccion.

EU 10/2011, KTW,
NSF 61.

« Permite la esteriliza-
cién con vapor, AE o
con rayos gamma.

* Muy buena adhesion.

LOCTITE CR 5103 tiene

muy buenas propie-

dades de penetracion
durante la centrifuga-
cion. El producto cum-
ple con ISO 10993 para
equipos médicos y estd
homologado para diali-
zadores.

« Permite la esteriliza-
cién con vapor, AE o
con rayos gamma.

» Muy buena adhesion.

LOCTITE CR 3502 tiene

muy buenas propie-

dades de penetracién
durante la centrifuga-
cién. El producto cum-
ple con ISO 10993 para
equipos médicos y estd
homologado para diali-
zadores.

« Vida de mezcla, larga
« Estable a altas tempe-
raturas.
« Baja contraccion.
LOCTITE EP 9430 A
tiene muy buena resis-
tencia a fluidos hidrau-
licos,
combustibles y produc-
tos quimicos. Debido a
su largo tiempo abier-
to, puede usarse para
grandes aplicaciones de
relleno, por ejemplo, en
filtros de separacién de
gases.

« Retardante de llama.
Cumple con la norma
UL 94 VO.

 Propiedades eldsticas.

» Muy buenas propie-
dades eléctricas, por
ejemplo, resistencia o
constante dieléctrica.

LOCTITE CR 6127 se

recomienda para el mol-

deo de piezas para el
sector de las telecomu-
nicaciones, transforma-
dores u otros equipos
eléctricos/electrénicos.
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Resinas de Colada

Productos
Datos de la mezcla

Puede
Producto Tecnologia Aplicacion Color Viscosidad 2:::::‘::::: Relacién de

parte B mezclaen | Viscosidad**

peso*

LOCTITE CR 3502 b'?fcs)i;;::eztje Uso médico = Amarillento 1.638?11;&5 LOCLI;I’; R 100:62 60(;1;;:;100
LOCTITE CR 3507 br?cezimn;::e?;e Uso médico |~ Amarillento 8‘;6%0:];&5 LOC‘;'J(E) R 10044 5.03(')%0215&5
LOCTITE CR 3510 b'?fzim”?)::eige Agua Beis . ;6600&;&5 Loig'ggCR 100:60 6020021;&5
e N Mo PR L L. ol
oo IS e e 00O g0
wcmecno SRR o amaie W00 Oy 00
omm SN e oo (SO0 OIS a2
LOCTITE CR 6130 b'?f;ir:?)::e':tje Eléctrico Blanco 4_:6%031;&5 LOE;';SCR 100:28 . 438?]1;3'5
tﬁﬁTGI;rBEQSGA Epoxi bicomponente Tapdén/agua Beis 7.:(’)%051';&5 EAI}(QSQ-SEGB 10:2,9 -
LOCTITE EA 9452 A Epoxi bicomponente AIin;ZEgos / (ré]?zbc:?::) = ELAO;:LI’;EB 100:39 Liquido
LOCTITE EA 9430 A Epoxi bicomponente Aceite - - E;ogc I;BEB 10:1 8.0?)%“;:';3,5
ocmeuksa s Ames e meo edr
ocmeucnor | Jom e omeonw gl
R SR . S

* La relacion de mezcla en peso depende del endurecedor que se utilice. Si quiere ampliar la informacion, por favor, dirfjase a la Hoja de Datos Técnicos o contacte con su
técnico de ventas.
88 | ** Los datos sobre |a viscosidad y la vida de mezcla estan basados en el endurecedor estdndar (el primero de la gama).




Relleno
y Proteccién

Datos de la mezcla

Capacidades Comentarios
a0 Intervalo
Vida de mezcla Dureza Exposicion térmico
Shore A/D breve (1h) .
operativo
330 - 430 s 87 - 97 (D) +120 °C +40 °Cen 180 kg Resina de colada biolégicamente compatible para dializado-
proceso res.
8-10,5 min 80 - 90 (A) +120°C +40 °Cen 150 kg Resma,d.e colada biolégicamente compatible para dispositi-
proceso vos médicos.
25-35min | 65-75(D) 120 °C S0°C en 24 kg Homologacién KTW.
proceso
. o +40 °Cen L. . .
30 - 40 min 60 - 70 (D) +120 °C proceso 180 kg Homologacién KTW, resina de colada para filtros.
. o 50 °Cen e .,
20 - 26 min 58 - 68 (D) +120 °C proceso 25 kg, 180 kg = Solidificacion rapida, homologacion KTW.
15 - 20 min 70 - 80 (D) +120°C 40 2 +80 °C 180 kg Rssma de colada para filtros de agua y alimentos, homologa-
cion KTW.
55/~ 7.5 min 58 - 68 (D) 120 °C 40 °Cen 150 kg R.e5|.na de colada biolégicamente compatible para tapas de
proceso dializadores.
70 = 10 min 79 -89 (A) +150 °C 40 2480 °C 35 kg Baja V|sc05|daq,lbuena elasticidad, tiempo abierto prolonga-
do, homologacién UL-94.
135-225s 65 - 75 (A) +120 °C -40 a +80 °C 250 kg Baja viscosidad, buena elasticidad, tiempo abierto corto.
;ggiA/: Ideal para el enrollado en espiral y la unién de la fibra de
800 -1.200 s - - - Parte%' vidrio usada en la produccién de los elementos de los filtros
200 kg de dsmosis inversa.
80 °C en pro- Parte A: 20 kg, = Homologacion KTW, buenas propiedades de adhesion a las
60 min 80 (D) +120 °C P 200 kg / fibras hiumedas, resistencia a altas temperaturas de procesa-
ceso .
Parte B: 180 kg = miento.
Parte A:
16 min - +200 °C -55 - +80 °C 20 kg/ Vida de mezcla larga, estable a altas temperaturas.
Parte B: 18 kg
. o 50°Cen  Parte A:184 kg / . ) .
40 - 60 min 80 - 90 (A) 120 °C e — Parte B: 204 kg Homologacién NSF, para filtros enrollados en espiral.
50 - 70 min - +150 °C -40a80°C | 24 kg, 250 kg = Baja viscosidad, para la fabricacion de filtros de aire.
40 - 70 min = +150 °C -40 a 80 °C 24 1k§'5?)5|?gkg' Para |a fabricacién de filtros de aire, homologacién IMO.
9,5-12,5min 75 -85 (D) 120 °C -40a+80 °C 1.250 kg Especial para filtros de grava, homologacion KTW.
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Servicio

Resinas de Colada

Productos
Datos de la mezcla
Puede
Producto Tecnologia Aplicacion Color Viscosidad = 52rs€ con el Ll
endurecedor | Relacién de
parte B mezclaen | Viscosidad**
peso*
Resina de PU . . 700 - LOCTITE . . -
LOCTITE UK 8180 N bicomponente Aire Beis 1.000 mPa-s UK 5400 5:3 Tixotropico
Resina de PU . 750 - LOCTITE . 400 -

LOCTITE UK 8439-21 bicomponente Aire Blanco 1250 mPas | UK 5400 >2 1.000 mPa-s

Endurecedor de . 700 -
LOCTITE CR 4100 PU bicomponente - Amarillento 1500 mPa-s - - -

Endurecedor de . 700 -
LOCTITE CR 4150 PU bicomponente - Amarillento 1500 mPa-s - - -

Endurecedor de . 3.000 -
LOCTITE CR 4200 PU bicomponente - Amarillento 4.400 mPa-s - - -
LOCTITE CR 4300 Endurecedor de - Marrén claro | 40 - 70 mPa-s - - -

PU bicomponente
LOCTITE UK 5400 ATl - Marrén 250 300 - - -
PU bicomponente mPa-s

Resinas de colada en base epoxi y poliuretano

Gracias a sus caracteristicas versatiles, las resinas de colada en base epoxi y poliuretano han ido ganando, progresivamente, importancia duran-
te las ultimas décadas. Pueden disefiarse quimicamente para ser muy duras y resistentes a los impactos o blandas y eldsticas. Una resina de
colada consta normalmente de dos componentes bdsicos que se mezclan y reaccionan entre si, formando un producto reticulado. Los sistemas
de este tipo presentan generalmente una gran resistencia, son faciles de aplicar y tienen muy buenas propiedades de relleno de holguras. Las
resinas de colada de poliuretano son compatibles con una amplia gama de materiales y resisten temperaturas de hasta 120 °C (con picos breves
de hasta 150 °C). Si son necesarias temperaturas superiores (hasta 180 °C), se usan resinas de colada epoxi.

* La relacion de mezcla en peso depende del endurecedor que se utilice. Si quiere ampliar la informacion, por favor, dirfjase a la Hoja de Datos Técnicos o contacte con su
técnico de ventas.
90 | ** Los datos sobre la viscosidad y la vida de mezcla estdn basados en el endurecedor estandar (el primero de la gama).




) ) ) \ \5 \ Relleno

— — / y Proteccién

Datos de la mezcla

Capacidades .
q Comentarios
. intervalo (Part A)
Vida de mezcla Dureza Exposicion térmico ope-
Shore A/D breve (1h) 0 op
rativo
) . . 200 kg, o . ) )
4 - 6min - +120 °C -40a 80 °C 1,000 kg Tixotrépico, buena penetracién en los materiales del filtro.
4 -5min - 120 °C -40 a+80 °C 190 kg Para filtros HEPA, autonivelable.
- - - = 250 kg Sensible a la temperatura.

- - - - 30 kg, 230 kg | Sensible a la temperatura.

= = = = 30 kg, 240 kg =~ Sensible a la temperatura.

6 kg, 30 kg, .
225 kg Sensible a la temperatura.
6 kg, 30 kg,
= = = = 250 kg, Sensible a la temperatura.
1.250 kg
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