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TORNILLERIA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA )
coMPONENTS 12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS » VISSERIE 12.9 A HAUTE RESISTANCE » PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTENCIA

D1 max. 57 7,6 9,5 10,5 14 17,5 21
D2 max. 3,6 4,7 5,7 6,8 9,2 11,2 13,7
K 1,65 2,2 2,75 3,3 4,4 55 6,6
S 2 2,5 3 4 5 6 8
Seccion atil mm? 5,03 8,78 14,2 20,1 36,6 58 84,3
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® @ gantidad en caja x50
Seccién util mm? @ Par de apriete recomendado Bgi):a(g: ) HEY
Usable Section mm? Recommended tightening torque Quantidade na caixa
Section utile mm? Couple de serrage recommandé
Secg&o atil mm? Binario de aperto recomendado

Tornillo de cabeza de gota de sebo

con hexagono interior

Socket button head cap screws

Vis six pans creux téte bombée

Parafuso de cabega gota de sebo com sextavado interior

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel

Acier allié haute résistance

Liga de aco de alta resisténcia

Calidad: 12.9

Property class: 12.9
Classe: 12.9

Classe de resisténcia: 12.9

Normas ISO 898-1
Standards ISO 898-1
Normes ISO 898-1
Normas ISO 898-1

Dureza 39 HRC min.
Hardness

Dureté

Dureza

Temperaturas de uso  -29° a +204°C
Working temperatures
Températures d’emploi
Temperaturas de utilizagao

Alargamiento minimo a la ruptura 8%
Minimum elongation at fracture
Allongement minimum a la rupture
Elongac&o minima a rutura

ejemplo

example Ref.= H80 - @- @l
exemple D L
exemplo

1SO 7380

M6x20

Ref. = H80-6-20
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12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS * VISSERIE 12.9 A HAUTE RESISTANCE * PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTENCIA

Dureza 37 HRC min.

Hardness
Dureté
Dureza

Temperaturas de uso -29° a +204°C

Working temperatures
Températures d’emploi
Temperaturas de utilizagao

D1 (max.)
D2 (max.)
K (max.)
S

Hilos/ “

o)

Cantidad en caja
Box qty.
Boitage

0.213
0.132
0.059
116
40
0.9

TORNILLERIA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA @

Alargamiento minimo a la ruptura 8¢,

Tornillo de cabeza de gota de sebo

con hexagono interior

Socket button head cap screws

Vis six pans creux téte bombée

Parafuso de cabega gota de sebo com sextavado interior

Normas ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835 - Roscas 3A
Standards ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835- Thread fit 3A
Normes ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835 - Filetages 3A
Normas ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835 - Roscas 3A

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel

Acier allié haute résistance

Liga de ago de alta resisténcia

Minimum elongation at fracture
Allongement minimum a la rupture
Elongacao minima a rutura

316
T 1/4
5116
1318
w12
1 58
314
T8
D

x25
x50

Quantidade na caixa . x100

0.262 0.656 D1 (max.)
0.158 0.415 D2 (max.)
0.073 0.199 K (max.)
5/64 7/32 S
32 16 13 1 Hilos/ “
1.7 407 113 fm
01/4 12 1”7 1”7
516 " 5/8 17 1/4 17 1/4
038 314 17 1/2 17112
12 ] 2” 2”
[ 5/8 D
" 34 17114
[ 7/8
1
17 1/4
17 1/2
®®
ejemplo Hilos/” 41— Par de apriete recomendado
example Threads per inch A Recommended tightening torque
exemple Ref.= H80NC- ' Fillets'/,” Cpu’pI.e de serrage recommandé
exemplo D L Fios/ Binério de aperto recomendado

3/8x1”1/4

Ref. = H8ONC-3-8-1-1-4
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TORNILLERIA 12.9 DE ALTA RESISTENCIA ) OPAC
12.9 HIGH STRENGTH FASTENERS * VISSERIE 12.9 A HAUTE RESISTANCE « PARAFUSOS 12.9 DE ALTA RESISTENCIA COMPONENTS
4 Tornillo de cabeza de gota de sebo
con hexagono interior
=k = Socket button head cap screws
B Vis six pans creux téte bombée
,'/ 4 :' . Parafuso de cabeca gota de sebo com sextavado interior
L | 1 =\ =4 |
\ | | ; [ Normas ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835 - Roscas 3A
} o | S | Standards ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835- Thread fit 3A
| I e s Normes ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835 - Filetages 3A
e T Normas ASME/ANSI 18.3 - ASTM F835 - Roscas 3A

Acero aleado de alta resistencia
Heat treated alloy steel
Acier allié haute résistance

Dureza 37 HRC min. Alargamiento minimo a la ruptura 8% Liga de ago de alta resisténcia
Hardness Minimum elongation at fracture
Dureté Allongement minimum a la rupture
Dureza Elongagdo minima a rutura

Temperaturas de uso -29° a +204°C
Working temperatures
Températures d’emploi
Temperaturas de utilizagao

D #10 114”7 5/16” 3/8” D
D1 (max.) 0.361 0.437 0.547 0.656 D1 (max.)
D2 (max.) 0.220 0.290 0.352 0.415 D2 (max.)
K (max.) 0.101 0.132 0.166 0.199 K (max.)
R 0.220 0.254 0.314 0.373 R
S 118 5/32 3/16 7132 S
Hilos/ “ 32 28 24 24 Hilos/ “
s 7.3 14.1 226 407 s
14 1/4 [3/8 12
5/16 1 3/8 12 34
38 w172 [0 5/8 =1
12 [ 5/8 314
[0 5/8 0314 o1
34 .1
78
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Cantidad en caja X25 @ @
gz;azt: - x50 ejemplo Hilos/” ‘ /} Par de apriete recomendado
Quantidade na caixa @8 x100 example  Ref = H80NF-- UHRETESS (FE7 (et p Recommended tightening torque
exemple Filets/ Couple de serrage recommandé
exemplo D L Fios/” Binario de aperto recomendado
3/8 x 3/4
Ref. = H8ONF-3-8-3-4
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