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Servicio de Att. a

Grasa Descripcion Ejemplos de aplicaciones Carga Temperatura

- stemerel indeiel Rodamientos de ruedas de automaviles

Y EUETEE R Cintas transportadoras y ventiladores (T
LB Tl st Aplicaciones con eje vertical o giro del aro exterior
YA B Rodamientos de ruedas de automoviles, camiones y remolques [T
i Seccion de conformado y prensado en maquinas papeleras ]
Presion extrema Maguinaria pesada, cribas vibratorias (T
Al s il Rodamientos de ruedas de automaviles, remolgues y camiones
tem?? IR Motores eléctricos [
presion extrema
Biodegradable, Equipos agricolas y forestales ]
baja toxicidad Tratamiento de agua e irrigacion L
P Al ol Rodamientos oscilantes de orientacion y de palas
orlerjtauor) Y depplit e de turbinas eolicas L
turbinas edlicas
Temperatura baja, Husillos de maquinas herramienta y textiles CEEa. .|
velocidad extremadamente alta ~ Motores eléctricos pequefios y robots
Presion extrema, Eje principal de turbinas edlicas T
LGWM 1 temperatura baja Aplicaciones de rodamientos axiales de rodillos a rotula |
Grandes cargas Eje principal de turbinas edlicas
I—GW M 2 amplia gama de temperaturas Aplicaciones pesadas todoterreno o navales |
Viscosidad alta con Trituradoras de mandibulas
- lubricantes solidos Magquinaria de construccion (]
LG EV 2 Viscosidad extremadamente Rodamientos de munones (T T
alta con lubricantes sélidos Rodillos de apoyo y axiales en hornos giratorios y secadores
LGHB 2 aPlrtZS\l/?:cg:itz;aeLna’ Rotulas de acero/acero. Seccion de secado de fabricas papeleras. Rodamientos . C
’ de cilindros de trabajo y colada continua en la industria sider(rgica.
alta temperatura
Carga elevada y alta temperatura
S RN Soportes de laminadores ] O
temperatura n
Molinos de bolas
Grasa de poliurea Motores eléctricos
LG H P 2 de alto rendimiento Ventiladores, incluso a alta velocidad N [ |
Grasa de baja friccion Vinits eledifacs
) Aplicaciones de alta velocidad | |
Equipos de panaderfa (hornos)
LGET 2 Temperatura extrema Secadoras textiles . | | | . |
1) mm2/s a 40 °C (105 °F) = ¢St
( ) Carga (C/P) Temperatura
15 8 4 2 50°C 100°C  150°C

(120°F) (210 °F) (300 °F)
C = carga dinamica basica, kN
P = carga dinamica equivalente, kN
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Servicio de

Viscosidad Puesta en
Espesante/ del aceite Eje Giro del Movimientos Vibracion marcha
Velocidad aceite base NLGI base 1) vertical aro exterior  oscilantes alta frecuente Antioxidante
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Velocidad (nd,,) @ =Adecuado

<+ = Recomendado

para rodamientos de bolas 100000 300000 500000
para rodamientos de rodillos

SRB/TRB/CARB 30000 75000 210000

para rodamientos de rodillos CRB 30000 75000 270000

n d,, = velocidad de giro, . p. m. x 0,5 (D+d), mm
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Servicio de

Codigo DIN 51825 K2K-30 K3K-30 KP2G-20 KP2N-30 KPE 2K-40 KP2G-40 K2G-50
Clase de consistencia NLGI 2 3 2 2 2 2 2
Espesante litio litio litio complejo de litio litio/ complejo de litio litio
calcio
Color marron roijzo ambar marron claro ambar blanquecino amarillo beige
Tipo de aceite base mineral mineral mineral mineral éster sintético sintético (PAO) sintético (PAO)
Rango de temperaturas de funcionamiento -30a+120°C -30a+120°C -20a+110°C -30a+140°C —40a+90°C -40a+120°C -50a+110°C
(20 a +250 °F) (-20 @ +250 °F) (-5a+230 °F) (-20 a +285 °F) (-40 a +195 °F) (40 +250 °F) (~-60a+230 °F)
Punto de goteo DIN 150 2176 >180°C >180°C >180°C >250°C >170°C >200°C >180°C
(>355 °F) (>355 °F) (>355 °F) (>480 °F) (>340 °F) (390 °F) (>355 °F)
Viscosidad del aceite base
40°C, mm2/s 110 125 200 185 110 68 18
100 °C, mm2/s 11 12 16 15 13 45
Penetracion DIN IS0 21377

60 recorridos, 10-1 mm 265-295 220-250 265-295 265-295 265-295 265-295 265-295

100 000 recorridos, 10-1 mm +50 max. 280 max. +50 max. +50 max. +50 max. +50 max. +50 max.
(325 max.) (325 méax.) (325 méx.) (325 méx.)

Estabilidad mecanica

Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 10-1 mm +50 max. 295 max. +50 max. +50 cambio max. +70 max. +50 max.

Prueba V2F ™M ™M M ™M (350 max.)
Proteccion contra la corrosion

Emcor: —norma IS0 11007 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1

— prueba de lavado con agua 0-0 0-0 0-0 0-01
— prueba agua salada (100% agua de mar) 0-19 119 0-1Y

Resistencia al agua

DIN 51 807/1,3 ha90°C 1 max 1max 1 méx. 1 max. 0 max. 1 max. 1 max.
Separacion del aceite

DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 1-6 1-3 2-5 1-5 0,8-3 4max, 251 <4
Capacidad de lubricacion

R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado, Aprobado,

100 °C (210 °F) 100°C (210 °F) V)

R2F, prueba de camara fria (+20 a-30 °C)
Corrosion del cobre 2 max. 2 max. 2 max. 2 max. 1 max. 1 max.

DIN 51811 110°C(230°)  130°C(265°F) ~ 110°C(230°%F)  100°C(210%) 120°C(250°)  100°C(210 °F)
Vida de la grasa para rodamientos

Prueba ROF Vida Lsg, 1000 min., >300, >1 000,

vida (tila 20 000 r. p. m., horas 130°C (265 °F) 120°C (250 °F) 20000r. p. m.

100 °C (210 °F)

Rendimiento EP

Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm 1,4 max. 1,6 max. 1,8 max. 047

Prueba de 4 bolas, carga de soldadura DIN 51350/4, N 2800 min. 2 600 min. 2 600 min. 55002 2 000 min.
Corrosion de contacto

Prueba FAFNIR ASTM D4170 a +25 °C, mg 579 0-1%
Pares de bajas temperaturas

IP186, par de arranque, m Nm %) 98, 145, 70, 40, 313, 32,

IP186, par de funcionamiento, m Nm 2) -30°C(-20 °F) -30°C(-20 °F) -20°C(-5 °F) —-30°C(-20 °F) —40°C (40 °F) —50°C (=60 °F)
58, 95, 45, 30, 75, 21,
~30°C(~20 °F) -30°C(~20 °F) ~20°C(~5°F) -30°C(~20 °F) ~40°C(~40°F) ~50°C(~60 °F)

|

1) Valor tipico
2)1S0 2160, 140 °C (285 °F)

Requisitos especiales

|
Grasas para aplicaciones generales
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Servicio de

LGWM 1 §§ LGWM 2 - LGEV 2

KP1G-30

litio

marron

mineral
-30a+110°C
(20 a +230 °F)
>170°C

(>340 °F)

200
16

310-340
+50 max.

0-0
0-0

1 max.

8-13

2 max.
90°C (>195 °F)

1,8 max.
3200 min. %)

551

178,
0°C(32°F)
103,
0°C(32°F)

KP2G-40

1-2

complejo de
sulfonato de calcio

amarillo

sintético (PAO)/
mineral

-40a+110°C
(-40 a +230 °F)

>300°C
(>570 °F)

80
8,6

280-310
+30 max

+50 max.

Aprobado,
140°C (285 °F)
Aprobado,
Aprobado

2 max.
100°C (210 °F)

18247),
110°C (230 °F)

1,5 max. V)
4000 min. 2

52/11a
-20°C (-5°F)Y

249,
—40°C(~40 °F)
184,
—40°C(~40 °F)

Temperatura baja

KPF2K-20

Litio-calcio
negro

mineral
-20a+120°C
(-5 a+250 °F)
>180°C

(>355 °F)

500
32

265-295
325 max.

345 max.
™

Aprobado,
100°C (210 °F)

2 max.
100°C(210 °F)

1,2 max.
3 400 min.

160,
—-20°C(-5°F)
98,
—-20°C(-5°F)

KPF2K-10

litio-calcio
negro

mineral
-10a+120°C
(15 a 250 °F)
>180°C

(>355 °F)

1020
58

265-295
325 max.

1 max.
100 °C (210 °F)

1,2 max.
3000 min.

96,
~10°C(14 °F)
66,
~10°C(14 °F)

Grandes cargas

LGHB 2 - LGHP 2

KP2N-20

complejo de
sulfonato de calcio

marrén

mineral

-20a+150°C
(=5 a+300 °F)

>220°C
(430 °F)

425
26,5

265-295
—-20to +50
(325 méax.)

cambio

60°C (140 °F)

Aprobado,
140°C (285 °F)

2 max.
150°C (300 °F)

>1000,
130°C (265 °F)

0,867
4000 min.

oY

250,
-20°C(-5°F)
38,
-20°C(-5°F)

KP2N-20

complejo de
sulfonato de calcio

marrén

mineral

-20a+140°C
(-5 a +284 °F)

>300°C
(>570 °F)

450
31

265-295
+30 max.

—20a +30 max

Aprobado,
140 °C (285 °F)

1b max.

1,29
4000 min. 2

224,

-20°C (-5 °F)
62,

-20°C (-5 °F)

K2N-40

2-3

diurea

azul

mineral
-40a+150°C
(-40 a +300 °F)
>240°C

(>465 °F)

96
10,5

245-275
365 max.

365 max.

0-0
0-0
0-0

1 max.

1-59

Aprobado

1 max.
150°C (300 °F)

1 000 min.
150°C (300 °F)

1000,
—40°C(-40 °F)
280,
—40°C(-40 °F)

KE2N-50

2-3

Litio

Marron claro
Ester
-50a+150°C
(-58 a +300 °F)
>185°C

(>365 °F)

25
4,9

240-270
330 max.

310 max. 2

0-0%

0 max.

141

1p2

1 000 min.
150°C (300 °F)

300 max.
100 méx.

LGET 2

KFK2U-40

PTFE
blanquecino
PFPE

—40a +260°C
(~40a +500 °F)
>300°C

(>570 °F)

400
38

265-295

+30 max.
130°C (265 °F)

1-1 max.

0 méx.

13méx.30h
200°C (390 °F)

1 max.
150°C (300 °F)

>1000%a
220 °C (428 °F)

8000 min.

|
Temperatura alta
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LGMT 2

Servicio de Att. al

Grasa de uso general en industria y automocion

LGMT 2 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabon de litio, que ofrece una
excelente estabilidad térmica dentro de su rango de temperaturas de funcionamiento.

Esta grasa de uso general y alta calidad es adecuada para una amplia gama de aplicaciones
industriales y de automocion.

e Excelente estabilidad a la oxidacion.
e Buena estabilidad mecanica.
o Excelente resistencia al agua y propiedades antioxidantes.

Aplicaciones tipicas

e Magquinaria agricola.

¢ Rodamientos de ruedas de automoviles.
¢ Cintas transportadoras.

¢ Motores eléctricos pequefos.

o Ventiladores industriales.

Datos técnicos

Tamanos de envases disponibles

Tamario del envase Referencia
Tubode 3549 LGMT 2/0.035
Tubo de 200 g LGMT 2/0.2
Cartucho de 420 ml LGMT 2/0.4
Lata de 1 kg LGMT 2/1
Latade 5 kg LGMT 2/5
Cubo de 18 kg LGMT 2/18
Tambor de 50 kg LGMT 2/50
Tambor de 180 kg LGMT 2/180

Referencia LGMT 2
Codigo DIN 51825 K2K-30 Proteccion contra la corrosion
Clase de consistencia NLGI 2 Emcor:
- —norma IS0 11007 0-0
Espesante litio — prueba de lavado con agua 0-0
Color marron rojizo — prueba agua salada (100% agua de mar) 0-11)
Tipo de aceite base mineral Resistencia al agua
. . . DIN 51 807/1,
Rango de temperaturas de funcionamiento -30a+120°C (-20 a +250 °F) 3ha90°C 1 méx.
Punto de goteo DIN ISO 2176 >180°C (>355 °F) . .
Separacion del aceite

Viscosidad del aceite base DIN 51817,

40°C, mm?/s 110 7 dias a 40 °C, estatica, % 1-6

° 2

e el e Capacidad de lubricacion
Penetracion DIN IS0 2137: R2F,

60 recorridos, 10-1 mm 265-295 prueba de funcionamiento Ba 120 °C aprobado

100 000 recorridos, 10-1 mm

Estabilidad mecanica
Estabilidad a la rodadura,
50 ha80°C,10-1 mm
Prueba V2F

132

+50 max. (325 max.)

+50 max.

Corrosion del cobre
DIN 51 811

Vida util en almacenamiento

1) Valor tipico

2max.a110°C (230 °F)

5 anos

alclF



Datos técnicos
Referencia

www.rodavigo.net

Servicio de Att. al Cliente

Grasa de uso general en industria y automocion

LGMT 3 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabon de litio. Esta grasa de uso generaly
alta calidad es adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y de automocion que
precisen una grasa consistente.

o Excelentes propiedades antioxidantes.
¢ Alta estabilidad a la oxidacion dentro de su rango de temperaturas recomendado.

Aplicaciones tipicas

¢ Rodamientos de ejes >100 mm.

e Giro del aro exterior.

e Aplicaciones con eje vertical.

e Temperatura ambiente elevada constante >35 °C.

e Ejes propulsores.

e Maquinaria agricola.

e Rodamientos de ruedas para automaviles, camiones y remolques.
e Motores eléctricos grandes.

Tamanos de envases disponibles

Tamario del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGMT 3/0.4
0,5 kg can LGMT 3/0.5
Lata de 1 kg LGMT 3/1
Latade 5 kg LGMT 3/5
Cubo de 18 kg LGMT 3/18
Tambor de 50 kg LGMT 3/50
Tambor de 180 kg LGMT 3/180
TLMR pagina 166

LGMT 3

Codigo DIN 51825

Clase de consistencia NLGI

Espesante

Color

Tipo de aceite base

Rango de temperaturas de funcionamiento
Punto de goteo DIN ISO 2176

Viscosidad del aceite base
40°C, mm2/s
100 °C, mm2/s
Penetracion DIN ISO 2137

60 recorridos, 10-1 mm
100 000 recorridos, 10-1 mm

Estabilidad mecanica
Estabilidad a la rodadura,
50 ha80°C, 10-1 mm
Prueba V2F

akF

K3K-30 Proteccion contra la corrosion
3 Emcor: —norma IS0 11007 0-0
— prueba de lavado con agua 0-0

litio
, Resistencia al agua
ambar DIN 51 807/4,
mineral 3ha90°C 1max. 1)
-30a+120°C (-20 a +250 °F) Separacion del aceite
o o DIN 51817,
ASUTE(REES ) 7 dias a 40 °C, estatica, % 1-3
125 Capacidad de lubricacion
1 R2F,
prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado
Corrosion del cobre
220-250 DIN 51 811 2 max.a130°C (265 °F)
280 max.
Vida (til de la grasa para rodamientos
Prueba ROF Lsq, 1000 min.a130°C
205 max vida Gtila 10 000 r. p. m., horas (265 °F)
‘™' Vida Gtil en almacenamiento 5 anos

1) Valor tipico

133




WWW.ro

Servicio de Att. a

Grasa para grandes cargas y presion extrema

LGEP 2 es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabon de litio que contiene aditivos para
presion extrema. Esta grasa proporciona una buena lubricacion en aplicaciones generales sometidas

a condiciones dificiles y de vibracion.

o Excelente estabilidad mecanica.
e Excelentes propiedades anticorrosivas.
e Excelente rendimiento EP.

Aplicaciones tipicas

e M3quinas papeleras.

e Trituradoras de mandibulas.
e Compuertas de embalses.

e Rodamientos de cilindros de trabajo en la industria siderurgica.

e Magquinaria pesada, cribas vibratorias.
e Ruedas de gruas, poleas.
e Coronas de orientacion.

Tamanos de envases disponibles

Tamario del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGEP 2/0.4
Latade 1 kg LGEP 2/1
Latade 5 kg LGEP 2/5
Cubo de 18 kg LGEP 2/18
Tambor de 50 kg LGEP 2/50
Tambor de 180 kg LGEP 2/180
TLMR pagina 166
Datos técnicos
Referencia LGEP 2
Codigo DIN 51825 KP2G-20 Proteccion contra la corrosion:
Clase de consistencia NLGI 2 BnEa - ;:L:Z;Jiffli\}a?jgion agua 8:8
Espesante litio —prueba agua salada (100% aguade mar)  1-112)
Color marron claro Resistencia al agua
Tipo de aceite base mineral DIN51807/1,3ha90°C 1 méx
Rango de temperaturas de funcionamiento -20a+110°C (-5 a +230 °F) Separacion del acleite -
Punto de goteo DIN IS0 2176 5180 °C (>355 °F) SRS OGRS >
Viscosidad del aceite base: CrmELacE lubricac.it')n . o
40°C. mm2Js 200 R2F, prueba de funcionamiento Ba 120 °C aprobado
100 °C, mm2/s 16 Corrosion del cobre
Penetracion DIN IS0 2137: DINS1811 2méx.a110°C(230°F)
60 recorridos, 10-2 mm 265-295 Rendimiento EP

100 000 recorridos, 10-1 mm

Estabilidad mecanica:
Estabilidad a la rodadura, 50 ha 80 °C, 10-1 mm
Prueba V2F

134

+50 max. (325 max.)

+50 max.
"

Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas,
carga de soldadura DIN 51350/4, N

Corrosion de contacto
ASTM D4170 (mg)

Vida util en almacenamiento

1) Valor tipico

1,4 max.

2800 min.

5,71

5anos

alclF
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Servicio de Att. a

Grasa para grandes cargas, presion extrema y amplio
rango de temperaturas

LGWA 2 es una grasa de alta calidad con un aceite base mineral y complejo de litio con aditivos para
presion extrema (EP). LGWA 2 se recomienda para aplicaciones generales industriales y de
automocion, cuando las cargas o temperaturas superen los limites de las grasas de uso general.

e Excelente lubricacion a temperaturas maximas hasta 220 °C (430 °F) durante periodos cortos.
e Proteccion de rodamientos de rueda en condiciones severas.

o Lubricacion eficaz en condiciones himedas.

e Buenaresistencia al aguay a la corrosion.

Excelente lubricacion con grandes cargas y velocidades bajas.

Aplicaciones tipicas

e Rodamientos de ruedas para automaoviles, remolques y camiones.
e lavadoras.
¢ Ventiladores y motores eléctricos.

Tamanos de envases disponibles

Tamarnio del envase Referencia
Tubo de 200 g LGWA 2/0.2
Cartucho de 420 ml LGWA 2/0.4
Latade 1 kg LGWA 2/1
Latade 5 kg LGWA 2/5
Cubo de 18 kg LGWA 2/18
Tambor de 50 kg LGWA 2/50
Tambor de 180 kg LGWA 2/180
LAGD, TLSD, TLMR pagina 162,164,166
Datos técnicos
Referencia LGWA 2
Codigo DIN 51825 KP2N-30 Proteccion contra la corrosion
Clase de consistencia NLGI 2 Emcor: —norma IS0 11007 0-0
- prueba de lavado con agua 0-01)

Espesante

Color

Tipo de aceite base

Rango de temperaturas de funcionamiento
Punto de goteo DIN ISO 2176

Viscosidad del aceite base
40°C, mm2/s
100 °C, mm2/s
Penetracion DIN IS0 2137

60 recorridos, 10-1 mm
100 000 recorridos, 10-1 mm

Estabilidad mecanica
Estabilidad a la rodadura,
50ha80°C,10-1 mm
Prueba V2F

alcF

complejo de litio . .
Resistencia al agua

ambar DIN 51807/1,3 ha 90°C 1 méx.
mineral Separacion del aceite
-30a+140°C (-20 a +285 °F) DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 1-5
>250°C (>480 °F) Capacidad de lubricacion
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado a 100 °C (210 °F)
185 Corrosion del cobre
15 DIN 51 811 2 max.a 100 °C (210 °F)
Rendimiento EP
265-295 Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm 1,6 max.
+50 méx. (325 max.) Prueba de 4 bolas, carga de soldadura
DIN 51350/4, N 2 600 min.
Vida (til en almacenamiento 5 anos

+50 cambio max.
™

1) Valor tipico
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Aplicaciones tipicas

Tamanos de envases disponibles

Grasa biodegradable para rodamientos

rodamientos de bolas y de rodillos.
e Buen funcionamiento en arranques a baja temperatura.
e Buenas propiedades anticorrosion.
e Adecuada para cargas de medias a altas.

e Equipos agricolas y forestales.

e Equipos de construccion y movimiento de tierra.
e Equipos de mineria y cintas transportadoras.

e Tratamiento de agua e irrigacion.

e Esclusas, embalses, puentes.

e Sistemas articulados, cabezas de articulacion.

Servicio de Att. al Clien

LGGB 2 es una grasa biodegradable de baja toxicidad con un aceite base de éster sintético que usa un
espesante de litio-calcio. Su formulacion especial la hace ideal para aplicaciones expuestas a la
contaminacion ambiental.

e Buen funcionamiento en aplicaciones con rotulas esféricas de acero/acero,

Tamario del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGGB 2/0.4
Latade 5 kg LGGB 2/5
Cubo de 18 kg LGGB 2/18
Tambor de 180 kg LGGB 2/180
LAGD pagina 162
Datos técnicos
Referencia LGGB 2
Codigo DIN 51825 KPE 2K-40 Proteccion contra la corrosion
Clase de consistencia NLGI 2 Emcor: —norma IS0 11007 0-0
Espesante litio/calcio Resistencia al agua ,
DIN 51 807/1,3ha90°C 0 méx.
Color blanguecino » X
. . , L Separacion del aceite
Tipo de aceite base ester sintetico DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 08-3

Rango de temperaturas de funcionamiento
Punto de goteo DIN ISO 2176

Viscosidad del aceite base
40°C, mm2/s
100 °C, mm2/s
Penetracion DIN IS0 2137

60 recorridos, 10-1 mm
100 000 recorridos, 10-1 mm

Estabilidad mecanica
Estabilidad a la rodadura,
50ha80°C,10-1 mm

136

-40a+90°C (-40 a +195 °F)
>170°C (>340 °F)

110
13

265-295
+50 max. (325 max.)

+70 méx. (350 méx.)

Capacidad de lubricacion
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C

Vida (til de la grasa para rodamientos
Prueba ROF Lsg, vida (til a
10000r. p. m., horas

Rendimiento EP
Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm
Prueba de 4 holas,
carga de soldadura DIN 51350/4, N

Vida (til en almacenamiento

1) Valor tipico

aprobado a 100 °C (210 °F)2)

>300a120°C (250 °F)

1,8 max.

2 600 min.

2 anos

alclF
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Aplicaciones tipicas

e Brazos roboticos

¢ Excelente proteccion contra la vibrocorrosion.

e Excelente rendimiento con grandes cargas.

e Excelente rendimiento en par de arranque a baja temperatura.
e Buena capacidad de hombeo incluso a baja temperatura.

e Excelente resistencia al agua.

e Excelente proteccion contra la corrosion.

o Alta estabilidad térmica y mecanica.

e Rodamientos de orientacion y de palas de turbinas edlicas.

e (Coronas de orientacion en griias o industria metalurgica

Tamanos de envases disponibles

Servicio de Att. al Clie|

Grasa para rodamientos para condiciones de oscilacion

LGBB 2 es una grasa con un aceite base PAQ sintético y complejo de litio especialmente disenada
para condiciones extremas, velocidades muy bajas, grandes cargas, bajas temperaturas y condiciones
oscilantes. Esta grasa proporciona una excelente proteccion contra la friccion y la vibrocorrosion para
rodamientos sometidos a grandes cargas en condiciones de oscilacion.

Tamario del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGBB 2/0.4
Cubo de 18 kg LGBB 2/18
Tambor de 180 kg LGBB 2/180
Datos técnicos
Referencia LGBB 2
Codigo DIN 51825 KP2G-40 Resistencia al agua
Clase de consistencia NLGI > DIN 51 807/1, 3 horas a 90 °C 1 méax.
Espesante complejo de litio Separacion del aseite L. ,
- 0 DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 4 max, 2.51)
olor amarillo
. . . Corrosion del cobre
TIpO de aceite base sintetico (PAO) DIN 51 811 1 max.a120°C (250 oF)
Rango de temperaturas de funcionamiento -40a+120°C (-40a +250 °F) Rerdlimiaie E2
Punto de goteo DIN ISO 2176 >200°C (390 °F) Marca de desgaste DIN 51350/5,1 400N, mm 0.4 1)
Viscosidad del aceite base Prueba de 4 bolas,
40°C, mm2/s 68 carga de soldadura DIN 51350/4, N 55001
Penetracién DIN SO 2137 Capacidad de lubricacién de rodamientos
60 recorridos, 10-1 mm 265-295 e il
100 000 recorridos, 10-1 mm +50 max. 80N, 80°C, C/P1,8,500h ez
el i Resistencia a la vibrocorrosion
Estiliiliiies| a o skl Prueba FAFNIR ASTM D4170, mg 0-11)
50ha80°C,10-1 mm +50 max. Vida util en almacenamiento 5 anos
Proteccion contra la corrosion
Emcor: —Norma IS0 11007 0-0
— Prueba agua salada
(100% agua de mar) 0-11)

alcF

1) Valor tipico
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Grasa para rodamientos a baja temperatura y velocidad
extremadamente alta

LGLT 2 es una grasa con un aceite base totalmente sintético que utiliza jabon de litio. Su exclusiva
tecnologia espesante y la baja viscosidad de su aceite base de PAQ proporcionan un excelente
rendimiento de la lubricacidn a bajas temperaturas (-50 °C) y a velocidades extremadamente altas,
y puede alcanzar valores n dm de 1,6 x 106.

Bajo par de friccion.
Funcionamiento silencioso.
Estabilidad de oxidacion y resistencia al agua extremadamente buenas.

Aplicaciones tipicas

Husillos para maquinas textiles.

Husillos de magquinas herramienta.

Instrumentos y equipos de control.

Motores eléctricos pequetios utilizados en equipos médicos y de odontologia.
Patines en linea.

Cilindros de impresion.

Robots.

Tamanios de envases disponibles

Tamano del envase Referencia
Tubo de 180 g LGLT 2/0.2
Latade 0,9 kg LGLT 2/1
Cubo de 25 kg LGLT 2/25
Tambor de 170 kg LGLT 2/180

Referencia LGLT 2
Codigo DIN 51825 K2G-50 Resistencia al agua
Clase de consistencia NLGI 2 DIN51807/1,3ha90°C 1max.
Espesante il Separacion del acleite -
DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estatico, % <b
Color beige .
, Corrosion del cobre
Tipo de aceite base sintético (PAO) DIN 51 811 1 max. 100 °C (210 oF)
Rango de temperaturas de funcionamiento -50a+110°C (-60 a +230 °F) Vida Gtil de la grasa para rodamientos
Punto de goteo DIN IS0 2176 >180°C (>355 °F) Prueba ROF Lsq, >1 000,
Viscosidad del aceite base vida atila 10 000 . p. m., horas 20000T. p.m.a100 °C (210 °F)
40°C, mm2/s 18 Rendimiento EP
100 °C, mm2/s 4.5 Prueba de 4 bolas,
Penetracién DIN 1SQ 2137 carga de soldadura DIN 51350/4, N 2 000 min.
60 recorridos, 10-1 mm 265-295 Vida util en almacenamiento 5 anos
100 000 recorridos, 10-1 mm +50 max.
Proteccion contra la corrosion
Emcor: —norma IS0 11007 0-1
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Aplicaciones tipicas

e FEje principal de turbinas edlicas.

e Cintas transportadoras de tornillo.

e Sistemas de lubricacion centralizada.

e Aplicaciones con rodamientos axiales de rodillos a rétula.

Tamanos de envases disponibles

Servicio de Att. al Clie|

Grasa para presion extrema y baja temperatura

LGWM 1 es una grasa con un aceite base mineral de baja consistencia, que contiene jabon de litio y
aditivos para presion extrema. Es altamente recomendable para la lubricacion de rodamientos
sujetos tanto a cargas radiales como axiales.

e Buena formacion de pelicula de aceite a bajas temperaturas, hasta —30 °C (=20 °F).
e Buena capacidad de bombeo incluso a bajas temperaturas.
e Buena proteccion contra la corrosion.

e Buena resistencia al agua.

Tamano del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGWM 1/0.4
Lata de 5 kg LGWM 1/5
Tambor de 50 kg LGWM 1/50
Tambor de 180 kg LGWM 1/180
TLMR pagina 166
Datos técnicos
Referencia LGwM 1
Codigo DIN 51825 KP1G-30 Resistencia al agua
Clase de consistencia NLGI 1 DIN51807/1,3ha90°C 1max.
Esasantic litio Separacion del acleite -
DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 8-13
Color marron »
) . ) Corrosion del cobre
Tipo de aceite base mineral DIN 51811 2 méx.a90°C (>195 °F)
Rango de temperaturas de funcionamiento -30a+110°C (-20a +230 °F) Rendimiento EP
Punto de goteo DIN IS0 2176 >170°C (>340 °F) Marca de desgaste DIN 51350/5,
. . 1 400 N, mm 1,8 max.
Viscosidad del aceite base
40°C, mm2/s 200 Prueba de 4 bolas,
o in.1
100°C, mm2/s 16 carga de soldadura DIN 51350/4, N 3200 min. 1)
. Corrosion de contacto
Penetracion DIN ISO 2137
1
60 recorridos, 10-1 mm 310-340 A (D0 e o
100 000 recorridos, 10-1 mm +50 max. Vida Gtil en almacenamiento 5 afos
Proteccion contra la corrosion:
Emcor: —norma IS0 11007 0-0
—prueba de lavado con agua 0-0

alcF

1) Valor tipico
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Datos técnicos

Aplicaciones tipicas

Tamanos de envases disponibles

o Excelente proteccion contra la corrosion.

¢ Excelente estabilidad mecanica.

e Excelente capacidad de lubricacion con grandes cargas.

e Buena proteccion contra la vibrocorrosion.

e Buena capacidad de hombeo incluso a bajas temperaturas.

o Eje principal de turbinas edlicas.

e Aplicaciones pesadas todoterreno.

e Aplicaciones expuestas a la nieve.

e Aplicaciones navales y en alta mar.
Rodamientos axiales de rodillos a rotula.

LAGD, TLSD, TLMR

Tamano del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGWM 2/0.4
Latade 5 kg LGWM 2/5
Cubo de 18 kg LGWM 2/18
Tambor de 50 kg LGWM 2/50
Tambor de 180 kg LGWM 2/180

pagina 162, 164,166

Servicio de Att.

Grasa para grandes cargas y amplia gama de temperaturas

LGWM 2 es una grasa con aceite base mineral-sintético que utiliza la tltima tecnologia en espesantes
con complejo de sulfonato de calcio. Es una grasa desarrollada para lubricar aplicaciones sometidas a
grandes cargas, entornos himedos y fluctuacion de temperaturas.

Referencia LGWM 2

Codigo DIN 51825 KP2G-40 Resistencia al agua

Clase de consistencia NLGI 1-2 DIN51807/1,3ha 90°C 1max.

Espesante Complejo de sulfonato de calcio Separacion del ac{eﬂ:e L ,
DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 3 max.

Color amarillo

Tipo de aceite base
Rango de temperaturas de funcionamiento
Punto de goteo DIN ISO 2176
Viscosidad del aceite base
40°C, mm2/s
100 °C, mm2/s
Penetracion DIN IS0 2137
60 recorridos, 10-1 mm
100 000 recorridos, 10-1 mm
Estabilidad mecanica
Estabilidad a la rodadura,
50 ha80°C,10-1 mm
Proteccion contra la corrosion
Emcor: = norma IS0 11007
—prueba de lavado con agua

- prueba agua salada (100% agua de mar)

140

sintético (PAO)/mineral
—-40a+110°C (-40a +230 °F)
>300°C(>570 °F)

80
8.6

280-310
+30 max.

+50 max.

-0
-0
0

o o o

1)

Capacidad de lubricacion
R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C R2F,
prueba de cdmara fria (+20 a-30 °C)

Corrosion del cobre
DIN 51811

Vida Gtil de la grasa para rodamientos
Prueba ROF Lsq,
vida Gtila 10 000 r. p. m., horas

Rendimiento EP
Marca de desgaste DIN 51350/5,1 400 N, mm
Prueba de 4 bolas,
carga de soldadura DIN 51350/4, N

Corrosion de contacto
Prueba FAFNIRASTM D4170 a +25 °C, mg
Prueba FAFNIR ASTM D4170 a-20°C, mg

Vida util en almacenamiento

1) Valor tipico

aprobado a 140 °C (285 °F)
aprobado

2 max.a100°C (210 °F)

18241a110°C(230 °F)

1,5 max. 1)

4000 min. 1)

5,21
1179

5anos

alclF
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Aplicaciones tipicas

Tamanos de envases disponibles

o Alta estabilidad contra la oxidacion.
o Elbisulfuro de molibdeno y el grafito proporcionan lubricacion aunque se rompa la pelicula de aceite.

e M43quinas para colocar ferrovias.
Roldanas de grias.
Mé&gquinas de construccién como pistones mecanicos, brazos y ganchos de grua.

Servicio de Att. al Clie|

Grasa de alta viscosidad con lubricantes solidos

LGEM 2 es una grasa de alta viscosidad con aceite base mineral y jabon de litio-calcio, que contiene
bisulfuro de molibdeno y grafito. Esto proporciona una proteccion adicional para aplicaciones
dificiles sometidas a grandes cargas, fuerte vibracion y rotacion lenta.

e Rodamientos de rodillos que funcionen a baja velocidad y soporten cargas muy grandes.
e Trituradoras de mandibulas.

Tamario del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGEM 2/0.4
Latade 5 kg LGEM 2/5
Cubo de 18 kg LGEM 2/18
Tambor de 180 kg LGEM 2/180
LAGD, TLSD pagina 162, 164
Datos técnicos
Referencia LGEM 2
Codigo DIN 51825 KPF2K-20 Proteccion contra la corrosion
Clase de consistencia NLGI 2 Emcor: —norma |50 11007 0-0
—prueba de lavado con agua 0-01)
Espesante litio-calcio ) .
Resistencia al agua
Color negro DIN 51 807/1,3 ha 90 °C 1 méx
Tipo de aceite base mineral Separacion del aceite
Rango de temperaturas de funcionamiento —-20a+120°C (-5a +250 °F) DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 1-5
Punto de goteo DIN IS0 2176 >180 °C (>355 °F) Capacidad de lubricac.ién ;
Viscosidad del aceite base R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado a 100 °C (210 °F)
40°C, mm2/s 500 Corrosion del cobre
100 °C, mm2/s 32 DIN 51 811 2 max.a 100 °C (210 °F)
Penetracion DIN IS0 2137 Rendimiento EP
60 recorridos, 10-1 mm 265-295 Marca de desgaste DIN 51350/5,
100 000 recorridos, 10-1 mm 325 méx. 1400 N, mm 1,2 max.
Estabilidad mecanica FICEEICTbEE)
Estabilidad a la rodadura, carga de soldadura DIN 51350/4, N 3 400 min.
50ha80°C, 101 mm 345 méax. Vida til en almacenamiento 5 anos
Prueba V2F ‘™M

alcF

1) Valor tipico
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Grasa de viscosidad extremadamente alta con
lubricantes solidos

LGEV 2 es una grasa de una viscosidad extremadamente alta con un aceite base mineral con jabon de
litio-calcio, y que contiene bisulfuro de molibdeno y grafito. Esta mezcla proporciona una excelente
proteccion en las condiciones mas duras para aplicaciones sometidas a grandes cargas, baja rotacion
y vibracion intensa.

e Especialmente adecuada para lubricar rodamientos de rodillos a rotula de gran tamano sometidos
agrandes cargas y rotacion lenta, una situacion en la que pueden producirse microdeslizamientos.

e Estabilidad mecanica extremadamente buena que aporta buena resistencia al agua y proteccion
contra la corrosion.

Aplicaciones tipicas

e Rodamientos de munones de tambores giratorios.

Rodillos de apoyo y empuje en hornos giratorios y secadores.
e Excavadoras de rueda de cangilones.

e Coronas de orientacion.

e Trituradoras.

e |aminadores de alta presion.

Tamanios de envases disponibles

Tamarnio del envase Referencia
Tubode 35g LGEV 2/0.035
Cartucho de 420 ml LGEV 2/0.4
Lata de 5 kg LGEV 2/5
Cubo de 18 kg LGEV 2/18
Tambor de 50 kg LGEV 2/50
Tambor de 180 kg LGEV 2/180
TLMR pagina 166
Datos técnicos
Referencia LGEV 2
Codigo DIN 51825 KPF2K-10 Proteccion contra la corrosion
Clase de consistencia NLGI 2 Emcor: —norma 150 11007 0-0
- . — prueba de lavado con agua 0-01)
Espesante litio-calcio — prueba agua salada (100% agua de mar) 0-01)
Color YT Resistencia al agua
Tipo de aceite base mineral DIN 51 807/1,3 ha90°C 1 méax.
Rango de temperaturas de funcionamiento -10a+120°C (15 a 250 °F) Separacion del aceite
Punto de goteo DIN 150 2176 >180 °C (>355 °F) DIN'51817,7 dias a 40 °C, estatica, % -5
. . Corrosion del cobre
Viscosidad del aceite base . o o
40°C, mm2/s 1020 DIN 51 811 1 max.a 100°C (210 °F)
100 °C, mm2/s 58 Rendimiento EP
Penetracién DIN IS0 2137 Marca de desgaste DIN 51350/5, ,
) ¥ 1 400N, mm 1,2 max.
60 recorridos, 10-1 mm 265-295
100 000 recorridos, 10-1 mm 325 max. Pl e s,
! carga de soldadura DIN 51350/4, N 3000 min.
Estabilidad mecanica Vida Gtil | ient 5
Estahilidad a la rodadura, Ida utit en afmacenamiento anos
72ha100°C,10-1 mm +50 max.
Prueba V2F ‘™

142

1) Valor tipico
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Grasa para grandes cargas, altas temperaturas

y alta viscosidad

LGHB 2 es una grasa de alta viscosidad con un aceite base mineral, que utiliza la Gltima tecnologia en
jabon de complejo de sulfonato de calcio. Formulada para soportar altas temperaturas y cargas
extremas, es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en la industria minera,
cementera y metallrgica. Esta grasa no contiene aditivos y sus propiedades de presion extrema se
derivan de la estructura del jabon.

o [Excelente capacidad de carga, proteccion contra la oxidacion y la corrosion incluso con el ingreso
de grandes cantidades de agua
e Soporta temperaturas maximas de 200 °C (390 °F).

Aplicaciones tipicas

e Rotulas de acero/acero.
e Magquinas papeleras.
e Cribas vibratorias para asfalto.

Tamanos de envases disponibles

e Maguinas de fundicion de colada continua.
e Rodamientos de rodillos a rotula sellados que funcionen a temperaturas de hasta 150 °C (300 °F).
¢ Rodamientos de cilindros de trabajo en la industria sidertrgica.
¢ Rodillos de mastil de carretillas elevadoras.

LAGD, TLSD, TLMR

Tamario del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGHB 2/0.4
Lata de 5 kg LGHB 2/5
Cubo de 18 kg LGHB 2/18
Tambor de 50 kg LGHB 2/50
Tambor de 180 kg LGHB 2/180

pagina 162, 164,166

Referencia LGHB 2
Codigo DIN 51825 KP2N-20 Resistencia al agua
Clase de consistencia NLGI 2 DIN51807/1,3ha 90°C 1 max.
q q Separacion del aceite

Espesante Complejo de sulfonato de calcio DIN 51817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 1-3260°C (140 °F)
Color marron . L

. . . Capacidad de lubricacion
Tipo de aceite base mineral R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C aprobado a 140 °C (285 °F)
Rango de temperaturas de funcionamiento —-20a+150°C (-5 a +300 °F) Corrosion del cobre
Punto de goteo DIN ISO 2176 >220°C (>430 °F) DIN 51811 2 max. 150 °C (300 °F)
Viscosidad del aceite base Vida Gtil de la grasa para rodamientos

40°C, mm2/s 400-450 Prueba ROF Lsq,

100 °C, mm2/s 26,5 vida Gtila 10 000 r. p. m., horas >1000a130°C (265 °F)
Penetracion DIN IS0 2137 Rendimiento EP

60 recorridos, 10-1 mm 265-295 Marca de desgaste DIN 51350/5, 1 400 N, mm 0,861)

100 000 recorridos, 10-1 mm -20a +50 (325 méx.) Prueba de 4 bolas,

- 2 carga de soldadura DIN 51350/4, N 4000 min.

Estabilidad mecanica »

Estabilidad a la rodadura, 72 ha 100 °C, 10-2 mm Cambio de 20 a +50 Corrosion de contacto

Prueba V2F ‘™’ ASTM D4170 (mg) 01
Proteccion contra la corrosion Vida util en almacenamiento 5 anos

Emcor: —norma IS0 11007 0-0

—prueba de lavado con agua 0-0
—prueba agua salada
(100% agua de mar) 0-02)
1) Valor tipico
alkF 143
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Grasa para rodamientos para altas temperaturas,
resistente al agua y a las cargas elevadas

LGHC 2 es una grasa con base de aceite mineral que utiliza la tecnologia de complejos de sulfonato
de calcio. Esta formulada para soportar cargas elevadas, grandes cantidades de agua y altas
temperaturas. Es mas adecuada para aplicaciones de la industria pesada, como la minera, cementera
y metallrgica.

e Buena estabilidad mecanica
o [Excelente proteccion contra la corrosion
e Excelente capacidad de lubricacion con cargas elevadas

Aplicaciones tipicas

e |aminadoras en la industria metaldrgica
e Magquinas de colada continua

o (ribas vibratorias

e Rodamientos de molinos de bolas

Tamanios de envases disponibles

Tamano del envase Referencia

Tambor de 50 kg LGHC 2/50

Tambor de 180 kg LGHC 2/180
Datos técnicos
Referencia LGHC 2
DIN 51825 KP2N-20 Proteccion contra corrosion
Clase de consistencia NLGI 2 EmER=h T O S 00 . Ly

— Prueba de agua salina
Tipo de jabon Complejo de sulfonato de calcio (100% agua de mar) 0-1
Color Marron Resistencia al agua
Tipo de aceite base Mineral DIN51807/1,3ha90°C 1max.
Eliminacit ASTM D1294, % 2 max.
Rango de temperaturas de funcionamiento de—20a +140 °C (de —4 a +284 °F) e e mex
o o Separacion del aceite

Punto de goteo, DIN IS0 2176 > 280 °C (> 536 °F) DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estatica, % o

Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
Penetracion DIN IS0 2137

60 recorridos, 10-1 mm
100 000 recorridos, 10-1 mm

Estabilidad mecanica
Estabilidad a la rodadura,
50ha80°C,10-1 mm

144

Capacidad de lubricacion

330 R2F, prueba de funcionamiento B a 120 °C Aprobada a 140 °C
Corrosion del cobre
265-295 DIN 51 811,100°C 1b max.
+30 Max. Rendimiento EP
Marca de desgaste DIN 51350/5,
1 400 N, mm 1,2*
*
de—20 2 +30 max. Carga de soldadura DIN 51350/4, N 4000
Vida util en almacenamiento 5 anos
1) Valor tipico

alclF
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Aplicaciones tipicas

e Bombas de agua.

¢ \/ida Util extremadamente larga a altas temperaturas.

e Amplio rango de temperaturas.

e Excelente proteccion frente a la corrosion.

¢ Alta estahilidad térmica y mecanica.

e Buen funcionamiento en arrangues a baja temperatura.
o Compatible con grasas con espesante de poliureay litio.
e Funcionamiento silencioso.

e Motores eléctricos: pequefios, medianos y grandes.
e \/entiladores industriales, incluidos los de alta velocidad.

e Rodamientos de maquinas textiles, papeleras y secadoras.
e Aplicaciones con rodamientos de bolas (y de rodillos) de velocidades media y alta que operen a

Servicio de Att. al Cliente

Grasa de alto rendimiento para altas temperaturas

LGHP 2 es una grasa de gran calidad con un moderno espesante de poliurea (diurea) y aceite base
mineral. Es adecuada para motores eléctricos y aplicaciones similares.

temperaturas media y alta.

¢ Rodamientos de embrague.

Tamanios de envases disponibles

e Aplicaciones de eje vertical, Rodillos y vagonetas de horno.

LAGD, TLSD, TLMR

Tamario del envase Referencia
Cartucho de 420 ml LGHP 2/0.4
Lata de 1 kg LGHP 2/1
Latade 5 kg LGHP 2/5
Cubo de 18 kg LGHP 2/18
Tambor de 50 kg LGHP 2/50
Tambor de 180 kg LGHP 2/180

pagina 162,164,166

Referencia LGHP 2
Codigo DIN 51825 K2N-40 Proteccion contra la corrosion
Clase de consistencia NLGI 2-3 Emcor: —norma IS0 11007 0-0
) —prueba de lavado con agua 0-0
Espesante diurea — prueba agua salada (100% agua de mar) ~ 0-0
Color azul Resistencia al agua
Tipo de aceite base mineral DIN 51 807/1,3ha90°C 1 max
Rango de temperaturas de funcionamiento —-40a+150°C (=40 a +300 °F) Separacion del aceite
, o . &4
Punto de goteo DIN IS0 2176 >240°C (465 °F) BN ER 7, ¢ LSRRG E ) i 154
Viscosidad del aceite base Ca;)za,(::ldad CLE l(lilh?cac'lon iento B.a120°C pad
40°C, mm2/s 9% , prueba de funcionamiento B a aprobado
100 °C, mm2/s 10,5 Corrosion del cobre
Penetracién DIN 1SO 2137 DIN 51 811 1 max.a 150 °C (300 °F)
60 recorridos, 10-1 mm 245-275 Vida util de la grasa para rodamientos
100 000 recorridos, 10-1 mm 365 max. Prueba ROF Lsq, 1 000 min.
Estabilidad mecanica vida Gtila 10 000 . p. m., horas a150°C (300 °F)
Estabilidad a la rodadura, 50 ha 80 °C, 10-1 mm 365 max. Corrosion de contacto
ASTM D4170 (mg) 71
Vida util en almacenamiento 5 anos

alcF

1) Valor tipico
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Grasa para temperaturas y condiciones extremas

LGET 2 es una grasa con aceite base sintético fluorado y un espesante de PTFE. Es especialmente
adecuada para aplicaciones que funcionan a temperaturas extremadamente altas, desde 200 °C
(390 °F) hasta 260 °C (500 °F).

e | arga vida Util en entornos agresivos, como ambientes muy reactivos o con presencia
de gases de gran pureza de oxigeno y hexano.

e Excelente resistencia a la oxidacion.

e Buena resistencia a la corrosion.

e Excelente resistencia al aguay al vapor.

Aplicaciones tipicas

¢ Ruedas de vagonetas de hornos.
¢ Rodillos de carga de copiadoras.
e Secadoras textiles.

Aviso importante: o Rodillos para el estirado de pelicula.

LGET 2 es una grasa fluorada y no es e Motores eléctricos que funcionan a temperaturas extremas.
compatible con otras grasas, aceites ni o Ventiladores de aire caliente/de emergencia.

conservantes (excepto LGED 2). Por lo e Bombas de vacio.

tanto, resulta esencial la limpieza muy

exhaustiva de rodamientos y sistemas antes

de aplicar la grasa nueva.

Datos técnicos

Nota: la densidad de LGET 2 es de aproximadamente 1,9 g.cm3. Este valor es dos
veces mayor que la densidad promedio de una grasa para rodamientos tipica.

Tamanios de envases disponibles

Tamarnio del envase Referencia
Jeringa de 50 g (25 ml) LGET 2/0.050
Lata de 1 kg LGET 2/1

Referencia LGET 2
Codigo DIN 51825 KFK2U-40 Proteccion contra la corrosion
Clase de consistencia NLGI 2 Emcor: ,
—norma IS0 11007 1-1 max.

Espesante PTFE X .

. Resistencia al agua
Color blanquecino DIN 51 807/1,3 ha 90°C 0 max.
Tipo de aceite base PFPE Separacion del aceite

Rango de temperaturas de
funcionamiento

-40a+260°C (40 a +500 °F)

DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estatica, %

Corrosion del cobre

13 max. 30 ha 200 °C (390 °F)

Punto de goteo DIN IS0 2176 >300°C (>570 °F) DIN 51 811 1 max.a 150 °C (300 °F)
Viscosidad del aceite base Vida (til de la grasa para rodamientos
40°C, mm2/s 400 Prueba ROF Lsq, >10001) a 220 °C (428 °F)
100 °C, mm2/s 38 vida Gtila 10 000 r. p. m., horas
Penetracion DIN IS0 2137 Rendimiento EP
60 recorridos, 10-1 mm 265-295 Prueba de 4 bolas,
Estabilidad mecanica carga de soldadura DIN 51350/4, N 8000 min.
Estabilidad a la rodadura, Vida (til en almacenamiento 5 afos

50ha80°C, 10-1 mm

+30 max. 130 °C (265 °F)
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Grasa de baja friccion

La grasa SKF LEGE 2 combina un aceite a base de éster totalmente sintético con un espesante
exclusivo de jabdn de litio. Esta grasa de baja friccion y alta calidad ha sido especialmente
desarrollada para el alto rendimiento de los rodamientos de bolas

SKF de baja friccion.

¢ Bajo par de friccion.

¢ Bajo nivel de pérdida de potencia.

¢ Funcionamiento silencioso.

¢ Excelente estabilidad contra la oxidacion.
e Amplio rango de temperaturas.

Aplicaciones tipicas

¢ Motores eléctricos

e Ventiladores para alta velocidad/alta temperatura
e Ejes verticales

Tamanios de envases disponibles

Tamano del envase Referencia

Cartucho de 420 ml LEGE 2/0.4

Lata de 1 kg LEGE 2/1
Datos técnicos
Referencia LEGE 2
Codigo DIN 51825 K2N-50 Resistencia al agua
Clase de consistencia NLGI 2-3 DIN51807/1,3ha90°C 05
o dla fifitim Ll Separacion del acleite o

DIN 51 817, 7 dias a 40 °C, estatica, % 1.479)

Color Marron claro

Tipo de aceite base
Rango de temperaturas de funcionamiento
Punto de goteo DIN ISO 2176
Viscosidad del aceite base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
Penetracion DIN IS0 2137

60 recorridos, 10-1 mm
100 000 recorridos, 10-1 mm

Proteccion contra la corrosion
SKF Emcor estandar IS0 11007
SKF Emcor agua salada al 0,5%

alcF

Corrosion del cobre

Ester 150 2160 a 140 °C 1b2)
De-50a +150 °C (de —58 a +302 °F) Ealfiided inadiniea
>185 °C (365 °F) Estabilidad a la rodadura, 50 h a 80 °C, 3101)
Rendimiento a bajas temperaturas
25 Par ASTM D1478-63, mNm
4,9 Par de arranque a -40 °C 300 max.
Par de funcionamiento a —40 °C 100 max.
240-270 BeQuiet + prueba GN3 min, GN4 1)
330 max. Vida atil de la grasa para rodamientos
Prueba ROF
0-0 Vida til Lsga 20 000 . p. m., h >1 000 a 150 °C (302 °F)
0-0 Vida util en almacenamiento 5 anos
1) Valor tipico
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